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PROVINCTA DE BUENOS ATRES

EVERALIDADES.

En abril de 1948 la Dirercién General de Tnd g
trla inera desfacé unea comisidn para que estudizse los cuer-
pos salinos contenidos en la fosa de Uﬁ&acén-ﬂcha, al NNW. de
estacidn General Acha (La Pampa).

Terminada la tarea, el mis-o 2quipo téenizo
afectud trahajos de cublcacidn y reconotirizato en la sulfate
ra de Choiqué, llamada también de Kuev%iﬁoma (provincia de
Buenos Aires). Esta Ultima es un cuerro salino necuefio »nero

&

1la corua dlstan01a gue la separa de la sstacidn Tuave Rormg

8 vno da Ins Tactores g.e 32 b vieror ar cuenls nara ¢ (hi-

e

carla antes que otros, de tamafio mayor,|pero rés alejados de
I

medios de trar.sporte ya sxistentes.

o En canpafia fui acompafiadp por el sefior Err'lio

F. Rubioj; en las tareas de laboratorio ¢olaboraror la nroTeso
. ;s ) .

ra A. 3. de Canminos (quimica), la doctora C. L. de Pardolli

(netrogralffa) y los seilores A. Romero y Z. Alecaraz (a,-.lzites).

A todos ellos expreso nl aprade c1wtento por la irportenta ay

joN
jiv]
n3

restada. '
|

L PAISAJE.

En la regién de MNueva Ropa, el paisaje es el ds
una llanura recortada nor fosas poc rof
den casi slempre de SE. a IW.3; en el A ila
nabitual ercontrar un cuerpo salino y lo gensral, es Qe es5ie

G1ltimo sea una sulfatera.
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Las partes altas estin recubliertas de maners
i

casi continua por una costra (I 200) formada nor una roca de

origen clastico~-guimico. Los materiales"que nredom’ nar en slla,
anglobados deniro de una masa de carboratio de calcio, son en
su mayoria siliceos, de contornos més hﬁen angalasosy conkirne
ademis rodados arcillosos muy alterados vy rodados de la misma
tosca (mis vieja), discernibles por el enlor wméis pscuro, mayor
alteracidn v mayor corrosidn de los cornonentes.,

psta roca qgue cubre enoﬁmes extensiones en el
sur de la nrovincia de Buenos Aires v el oriente del territnrio
de La Pampa, no 1a sido aun bien estud{ada; convendra en el fu-
turo una revisibn completa cue fije sulcomposicidn, situacibn v
usos posibles. Como dato ilustrativo s dan a continuacidn dos
andlisis quimicos del citado material;luno de ellos (1" 200),3s
la costra calcirea en el Km. 27 del ca%ino Baiifa 7lanca - uava
Romz., El serundo (17 20), pertenece al hisro material pero obte

nido anora en el borde 55E. de la fosa de la Colorada Grande.

I 200 ¥ 20
N ’ (1)
Pérdida por calcinacibn 33,52 35,72
Residuo insoluble en ClH 24,38 1€,el
Parte soluble en €13
|
luminio (Al5045) 1,68 2,78
Hierro (Feg03) ' 11,68 0,30
Calcio (Za0) 37,10 43,06
I
Xagnesio (17g0) '0,97 1,05
Sulfatos (S0g3) |, 10,36 0,30

(1) Agua = 1,525 COo = 34,26, |
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Fig. 1 - Aspecto del paisaje en el Km, 27 del camino Bahfa
Blanca a Nueva Roma. En primer plano, a la ddre-
cha, se ve la costra calecérea M 200. Los bajos,
hacla el fondo, estdn ocupados por salitrales.

En el fondo de las fosas se encuentra el mismo
material, pero recublierto por espesores variables de sedimen=-
tos muy reclentes. Al constituir un estrato impermeable, que
muchas veces tiene hasta 1,50 m. de espesor, convierte los "ba
jos" en zonas pantanosas

jue terminan salinizindose. De ese m

a
-

o

do se inutilizan totalmente regiones enteras porque, si bien
el 4rea salinizada es apreciable para fines de cultivo, resul-
ta en cambio demasiado pequefia y con depbsitos salinos muy del
gados cuando se la considera como posible reserva de sales.
Aungue fuera de lugar, resulta cierta la observacién que, una
investigacifn geoldgica con vistas a corregir el drenaje de ta

les "bajos", permitirfa la recuperacifn de esos terrenos ahora

improductivos.

Dado el caracter de aplicacién de este trabajo
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" no cabe considerar aquf con detalle a los sedimentos loessoi-
des situados por debajo de la costra calcirea. Para la inter-
pretacién del depdésito salino gue nos ocuba, resulta de inte-
rés més inmediato el estudio de las ag&as subterridneas de la

regibdn.

Para describirias convi%ne agruparlas como si-~

gues

12) Aguas profundas, en los bordes de }la cuenca, alejgdas de
4a sultatera nroniamente dicha. !

luestra Z. Surgente en el campo Iturbide; borde N. del
Salitral Grande, a wpos 15 km. al sur de la
sulfatera. Profundidad = 225 m.; caudal aproxi
mado = 800 1/h.

Tuestra X. Surgente en el borde norte del Salitral Gran
de, a unos 7 km. al E. 259 S. del surgeate
de la muestra Z. Profundidad no conocida; se
dice que sobre pasa los 100 m.

Andlisis anuimico lluestra 2 Iuesira X
directo | 1impido lirnido
Aspecto decantada i "
filtrada " H
Color incolora inenlora
Qlor | inodora inodora
Reac.a la fenolf.en frio "alc.m.debil alc.m.debil
" "on i " caliente alcalina alcalina
at. en suspensidn, total g/1L no tiene no % ane
Residuo seco a 1800C. "o 3,984 2,820
Dureza total de CO4Ca "o 0,56 G,CoH0
Alc.en CO04Ca de bicarbonatos " 0,175 C,220
" " C03Ca de carbonatos " 0 0
Bicarbonatos (COaH) " | 0,213 0,268
Carbonatos (COg) w | 0 o
Cloruros (C1) " 1,702 C,653
Sulfates (S04) g 0,655 0,433
titratos (103) " v ¢,002
Nitritos (l0z) " v v
Amoniaco (IHg) " v v
Calcio (Ca) " 0,110 0,004
. Marnesio (7g) t 0,063 0,066
Sodio (Fa) (ealculado) ") 1,235 1,220
Potasio (I7) " 0,012 0,C1C

Bromo (3r) | v v
Iodo (T) v v
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luestra 2  luestra X

Combinaciones hinotéticas “

Bicarbonato de magnesio (COsH)olg g/1 0,256 0,031
" M caleio (COgH?gCa ' - 0,CHh3
" " potasio (CO3HE) " - 0,044
L " spdio (COgHNa) | - 0,243
Sulfato dé magnesio (8041g) "o 0,103 -
. " calcio (804Ca) " 0,405 -
" " potasio (S0zKo) t 0,027 -
" " spdio (soéﬁagj ne 0,403 0,648
Ilitrato de sodio (II03Ha) o v 0,003
Cloruro de sodio {(Clila) " 2,806 1,076

Puede apreciarse cue, aanue muy mineralizadas,
dendsitos salinos con-

m estas no son aguas cavaces de producir
| siderables. La fosa de Choicué es de edad plioceno-plei%toce-
naj; resulta muy poco probable, dzdo el“corto tiempo transcurri
do desde el hundimiento, que aguas coninos 3 g/l de sales
hayan devositado todos los elementos szinos de la sulfatera.

20) Asuas profundas en los bordes de la cuenca, nréxiras a la
sulfatsars,

Muestra 211 B. Agua de 1la perfo%acién en el chalet La
Lydia, distante 1.700 m. hacia el I'E, de
la sulfatera de Choiqué. lo se conoc2 la
profundidad nero ella es mayor de 25 m.
Presumiblemente pertenece a la sesunda

o ' napa. t

luestra 211 C. ""olino del Galpdn'. A unos 400 n. de la

anterior,
'I
Ardlisis nufmico 211 B 211 ¢
Aspecto directo Limnido 1{mido
Color incolora incolara
Clor _ “ inodora inodora
Reac.a la fenolf.en frio - alc.m.debil ale,v.dedb.
oo " " .caliente alcalina alca’ina

*fat. en suspensidn,total g/L escasa escesa
Residuo seco a 1200C. H, 2,820 1,880
Dureza total de COgCa " 0,400 0,230
Adle.en COqCa de bicarbonatos 1 0,250 0,275

"o 20zCa " carbonaitos " 0 C
Ticarbonatos (CO3H) " 0,305 0,335
Carbonatos (CO3) " 0 0
Cloruros (C1) "[ 0,745 0,567
Sulfates (8043 t 0,918 0,444
Nitratos (03 " 0,004 v
Titritos (203) t v v
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" 211l B gll o
Amonfaco (IiHg) e/l 0 0
Caleio (Ca) " 0,064 0,038
Vagnesio (Ilg) " 0,059 0,035
Sodio (Na) caleulado i 0,353 C,508
Potasio (XK) 1 0,001 v
Bromo (Br) o v v
Todo (I) i ¥ v
Combinacinnes hinontéticas
Bicarveonato de maznesio (COgl )9 g/1 0,357 0,210
" " calcio (CORE 1l 0,009 0,154
" " potasio (Cg3ﬁh) " - -
" " sopdio (COqHNa) n - 0,061
I Sulfato de caleclio (S0 Ca? " . ¢,210 -
n M potasio (3043 , | 0,002 -
" " spdio (SO ;a % " 1,133 0,657
Fitrato de sodio % i 0,006 -~
Cloruro de sodio (ClNa) " ﬂ 1,227 0,935

Estas aguas tienen aun meénor contenido salino

|

cgue las anteriores.

32) Aruas Trediticas ern el interior de 1la cuerca, excluidas las

Mt v St E— S—

del denfsito salinn s. stristo. :

Tuestra 201. Pozo de 7 n. de nrofundided sibtuadn a 150
7 . » . *
m. cel arzuvlo SV. d%l dendsito salino.

o Andlists avir’eo
‘ Lspnecto directo “ 1impida
' Color amarillenta
Clor , inodora
Reac. a la fenolf. en frio I ne vira
t 1mron t Caliente [ n
Tateriaz en susre-gidn, total ascesa
Rasjduo secn a IJCO "/l 13,600
Dureza tolal de CO: Ca " 2,220
Alc. en 805Ca de bicarbonates " 0,270
roon COgCa " carbonatos i 0
Dicarbonatos (C0a4l) " 0,322
Carboratos (20s)° " 0
Clorviros (€1) " 6,737
Sulfatos (S04) " 3,621
Nitratos ( 2) ' " v
litritos (roz) " v
Lronisco (IM) " "
Calcio (Ca) " 0,600
maneslio (Cz) 1 C,175
Sodio €7a) ealeulado " 5,205
Potasio (K) " 0,007
Bromo (Br) u

v
Iodo (I} 1" " v
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Combinaciones hinotéticas

Bicarbonato de magnesio (COgH)olig /1 0,395
Sulfato " magnesio (SOplig po 0,540
" " calcio  (8S04Ca) " 2,040
" " potasio (504Ks) " 0,015
" " sodio (804ltan} . " 2,577
Nitrato de sodio (NOsifa) | v v
Cloruro de sedio (C1lXa) I 11,107

Estas aguas tienen una mineralizacién muy alta.
Resulta interesante un fendmeno que no he podido explicar: las
aguas cue nosiblemente contribuyeron a %ormar el devdsito sall
no son més clorvradas que sulfatadas, pero en el depdsito mis-
mo predominan los sulfatos de manera abgoluta.'

Es muy probable que la mayor parte del depbsito
se deba a los aportes de sales arrastragas hasta la cuenca por
las a_uas fredticas.

En la figura 2, todavia %omo concercidn tebrica,

pero va con muchas probabilidades de certeza se establecen las

|
condiciones de génesis del depbsito de Nueva Roma.
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. | berdsito saLmo COSTRA DE MATERIAL
| CALCAREO M 200
'
RELLENO ARENOSO .
DE LA FOSA F—"——] NAPA FREATICA
MATERIAL LOESSOIDE / AFLORAMIENTO DE
~+| PARDO cLARO AGUAS FREATICAS
Fig. 2 - Block diagrama represerntando esquemitica-
mente las condiciones del yacimiento de
Nueva Roma. Este cuerpo salino se form
en el fondo de un "graben" plioceno-pleis
toceno. E1 aporte de sales debido al as-
censo de aguas profundas, si existe, es
muy poco signif Las aguas fredti-
cas, muy min afloran en los
faldeos de salinizan el fondo
al evaporarse.
CONDICIONES DEL YACIMIENTO.
Choiqué es una sulfatera comparable a las lla-
- - 2> 2
madas "salinas de cosecha'. Contenida en una cuenca de drenaje
centr{peto, las aguas se estancan en la parte baja v redisuel-
— J L of - 2 : L Cl. o . o
ven las salesj cuando la concentracidén sobrepasa el punto de
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SALES CONTENIDAS EN LA COSTRA.

La composicidn de la costra salina se determi-
né en siete muestras, cuya ubicacién puede consultarse en la
lémina I. En la l&mina II, las mismas estén situadas en el 1u
gar que les corresponde dentro de los perfiles.

M 204. Costra salina en el perfil I; entre 0,0 y 0,02 m.
de profundidad. _

<

M 205. Parte inferior de la costra M 204; entre 0,02 y

—~ 0,08 m. de profundidad.

M 206 (sup.). Parte superior de la costra salina en el
centro de la sulfatera; 25 cm. de espesor.

M 206 (inf.). Parte inferior de la costra salina anterior.
22 cem. de espesor. .

M 211 bis. Parte inferior de la costra salina en la perfo
racién n2 II, entre 0,27 y 0,49 m. de profundidad.

M 211. Costra salina en el perfil III, entre 0,03 y 0,09
m. de profundidad.

M 213. Parte inferior de la costra M 2113 entre 0,15 y
0,49 m. de profundidad.

Andlisis gufmico. Valoraciones calculadas en

~ materia seca a 2259C., en kilogramos por
ciento. '
M 206
M204 M205  Ten)
Bicarbonatos (COaH) 0,16 0,32 0,21
Carbonatos (CO5) - i 4 3
Cloruros (Cl1) 0,82 2,92 1,48
Sulfatos (804) 65,42 61,29 63,46
Calcio (Ca) 0,15 0,67 0,24
Magnesio (Vg) . 0,19 0,30 0,22
Potasio (K) v 0,03 0,04
Sodio (Na) calculado ' 31,40 31,83 30,72
Insoluble en agua 0,22 0,33 2,39
Combinaciones hipotéticgs epn Kg. por ciento.
Bicarbonato de magnesio (COgH)oMg 0,19 0,39 0,24
Sulfato de magnesio (SO4lg) 0,78 1,16 0,91
" " calecio (S04Ca) 0,52 2,28 0,83
o ! potasio (834 ) - 0,086 0,08
. " sodio (SO4Nas 95,30 89,53 91,87
Cloruro de sodio (Clﬁa) 1,34 4,82 2,44

i o
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Andlisis gufmico. Valoraciones galculadas en
materia seca a 2259°%C., en kilogramos por

ciento.
M 206 M 2ll r
(inf,) bis Mall Hald
Bicarbonatos (COgH) 0,29 2,20 0,21 0,24
Carbonates. (G05)" 4 b 4 .
Cloruros (Cl1) 2457 1,56 2,28 0,71
Sulfatos (S04) 64,03 61,65 18,12 65,84
Calcio (Ca) 0,38 4,01 1,46 0,40
Magnesio (Mg) 0,56 0,17 0,30 0,08
Potasio (K) 0,04 B34 . 0,08 0,10
Sodio (Na) calculado 30,93 26,38 7,98 31 43
~ Insoluble en agua 0,72 2,76 68424 1 02
Combinaciones hipotéticas en Eg. por giento.
Bicarbonato de magnesio !
(CogH)oMg 0,34 1,00 0,25 0,29
Bicarbonato de calclo
(COsH)oCa - 1,81 = -
Sulfato de magnesio
(804Mg) 24,561 - 1,28 0,17
Sulfato de calcio
(804Ca) 1,29 12,10 4,95 1,36
Sulfato de potasio
(SO4K2§ 0,09 0,30 0,08 0,23
Sulfato de sodio
(SO4Na2) 20,34 78,31 20,06 95,58
& Cloruro de sodio '
(C1Na) 4,23 2,58 3,76 Le ot
’ ’ ’ ’

Consideremos ademés las siguientes magnitudes:

' Superficie de la dostra AP TR S el R 37 Ha.
ESpesSOor MOG1o « + « « s 2 o 2 & 2 & « s 0,47 mé
VO 11-11’”""‘1‘1 - - - - - - - . 17 .400 Ill -

| Peso eSD601f100 medio (sales con

| su agua de cristalizacidn) . « . « . 1.544 Kg/mS.

' Peso total de la costra . « . » + « & « 269.000 t.
Estos elementos nos permiten apreciar, con un

' error de 1,31 % (alrededor de 3.500 t. en defecto) que el con

tenido de la costra es muy aproximadamente el siguiente:
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Insoluble en agua 35.965,30

Bicarbonato de magnesio (COsH 403,00

Sulfato de magnesio (S0 Mg.gH O} 3.820,00

calcio (S0Ca. 2H20§ 4,790,00

#° .® notasio (S% 87 75

" " sodio (8041;. ag.lOngO) 216.300, ’00

Cloruro de sodio (C1I 4. 125 00

SALES CONTENTDAS EN LOS FANGOS IE

De la misma manera que en todas las sulfateras
de La Papgpa, en Choiqué la costra de sulfato y cloruro se ha
formado sobre una capa de fango salino negro, mal oliente, clg
sifiéable en el grupo de las gyttias. Para establecer la compg
sicibn qufmica se analizaron las siguientes muestras:

M 202. Fango salino negro en el perf i1 I, entre 0,08 j
0 30 m. de profundldad.

M 203. Fango més arenoso, por debajo del anterior. Estra
to delgado entre 0,38 y 0,43 m. de profundidad.

M 207. Fango con bastante cantidad de arena, por debajo
de M 203, Entre 0,43 y 1,18 m. de profundidad.

M 208. Fango negro muy fino y pléstico, entre 1,18 y 1,93
m. de profundidad.

—~ M 212. Fango salino en el perfil III, entre 0,49 y 0,79
m. de profundidad.

Anflisis gufmico. Valoraciones calculadas en
materia seca a 22569C., en Xilogramos por

ciento.

M 202 M203  M207
Bicarbonatos (COzH) 0,09 0,10 0,20
Carbonatos (003) 0 0 0
Cloruros (C1) 5,01 1,78 2,54
Sulfatos (S04) 20,15 45,83 17,25
Caleio (Ca) 2,07 0,89 1,42
Magnesio (Mg) 0,34 0,19 0,34
Potasio (K) 0,10 0,04 0,03
Sodio (Na) calculado 9,86 21, Y74 7,69

Insoluble en agua 62,04 27 o2 69,25
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Combinaciones hivotéticas en Kg. por clento.

Bicarbonato de magnesio (COgH)oMg 0,11 0,11 0,24
Sulfato de magnesio (S04Mg) 1,60 0,86 1,49
"M oaleio  (S04Ca) 7,03 3,02 4,84
" " potasio (SO%KQ) 0y¢22 0,09 0,07
S JEe 1 G T (S04lias) 20,39 63,54 18,64
Cloruro de sodio (ClNa) 8,26 2,94 4,19

=
00
O
(53]
k=
:

Andlisis gufmico. Valoraciones gcalcu-
ladas en materia seca a 225°C.,
en kilogramos por ciento.

Bicarbonatos (CO3H) 0,24 0,20
f\ Carbonatos (003)3 0 3
Cloruros (C1) 1,72 2,21
Sulfatos (504) 25,19 14,42
Caleio (Ca) 1,48 1,15
Magnesio (Mg) : 0,36 0,43
Potasio (K) 0,04 6,27
Sodio (Na) calculado 10,8 0,03
Insoluble en agua 59,14 73,93
Combinaciones hipotéticas en Ez.
por ciento.
Bicarbonato de magnesio (CO3H)oMg 0,28 0,24
Sulfato de magnesio (80,Mg) 1,54 1591
. " calcio (S04Ca) 5,04 3,91
" " potasio (804Ks) 0,08 0,06
i "  sodio (604Na2§ 30,13 14,94
Cloruro de sodio (Clla) 2,84 3,65

Las reservas contenidas en el agua y la costra
han podido, dado que se trata de elementos mis bien homogéneos
en. su composicién, ser calculadas bastante aproximadamente. No
sucedid lo mismo con aquéllas existentes en los fangos; el cop
tenido en extremo cambiante en sales, agua e insoluble hace va
riar continuamente el peso especf{fico de los mismos, impidien-
do una estimacifn que pueda considerarse exacta. Probablemente
el peso especi{fico medio de los fangos se aproxina a 1l,4; de to
dos modos debe tenerse en cuenta que en la estimacién siguiente

puede haber error grande, y éste serd en exceso (menor conteni-

do salino real que el calculado).
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Superficie cubierta por el fango
Espesor medio

Peso especffico (estimado)
Volumen del fango (anroxinado)
Peso total aproximado

De acuerdo a los datos anteriores, los fangos

Insoluble en agua
Bicarbonato de Magnesio (COsH)oMg
Sulfato de magnesio (80 4ME . aH

. " calcio (SO4Ca.2HQO?

" " potasio (804K5)

% " sodio (SO Nag.TOdgo)
Cloruro de sodio (C
Bicarbonato de ca1c1o (COgH)oCa -

—
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36 Hao
1,15 m.
1 4
4122000 m3.
579.600 t.

negros contendrfan los siguientes tonelajes:

184..300
1.100
0,505

25.425
463
339.200
15.000
.763

SAIES EN SOLUCION.

En el momento de dfectuarse el estudio, la sul

fatera, debido a recientes lluvias, estaba inundada. E1 espejo

de agua (lédmina I) cubrfa

38,21 Ha., con profundidad media de

10 cm.j esta agua resultd con el sigulente contenido salino:

Andlisis gufmico

Aspecto directo
Color
Olor

Reac. a la fenolf.
n " ] 1"

Materia en suspensifn, total g/1
Rgsiduo seco a 1300C. -
Dureza total en C0iCa .
Alc. en COgCa de bicarbonatos :

" w CoCa " car®onatos

Bicarbonatos (COgH)
Carbonatos (CO0s)
Cloruros (Cl)
Sulfatos (S04)
Calecio (Ca)
Magnesio (Mg)

Sodio (Na) calculado

Potasio (K)
Bromo (Br)
Iodo (I)

en frio
caliente

"
n
n
"
1"
"
f

1fmpida

incolora

inodora

no vira

alcalina

no tiene
3,768
0,280
0,015

0

0,018
0

0,940
1,544
0,004
0,066
1,220
0,010
v

v

-
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Segin estos datos se tendrian, para las sales
en solucidén, los siguientes tonelajes:
toneladas
Bicarbonato de magnesio (COgH g 0,840
Sulfato de magnesio (SO Mg.;H? 24,313
» " ealcio (SO Ca.z 0,676
- "  potasio (S 0,879

" " Sodio (SO,Na 2.10H20) 163,390
Cloruro de sodio (Clﬁa 59,300

LAS AGUAS DENTRO DEL DEPOSITO SALINO.

Se encuentran en'pequeﬁas napas aisladas y so-
metidas a presidén., En el perfil n? I, entre otros, se encon-
tré una napa a la profundidad de 1,40 m,; ascendid hasta =1,10
metros, Hay andlisis disponibles, pero no se citan aqui por su
poca significacién, dado que no podemos discernir cuil es el
porcentaje de sales que tenian al ingresar en la cuenca, ¥y
cudl el debido a disolucién de sales que ya pudieron e star de-

positadas en la misma cuenca,

EL YACIENTE DEL DEPQSITO.

Estéd constituido por arenas edblicas impregnadas
de sales, El anadlisis de las provenientes del perfil I, de 1,93

metros de profundidad en adelante, did:

£

Bicarbonato de magnesio (COgzH)olig
Sulfato de magnesio (SO4Mg)
" calcio (S04Ca)
" "  potasio (S& K?)
" " sodio (Sgﬁ

Cloruro de sodio (C

\v)
W

FLOOHOO
B ™
SE]RE
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RESUMEN Y CONCLUSIONES.

La sulfatera de Choiqué (Nueva Roma), ocupa el
fondo de una fosa de edad plioceno-pleistocena,

No es probable que todo el depbésito se deba al
aporte de sales transportadas hasta la.superficie por las aguas
profundas que pudieron haber ascendido por los planos de fallaj
estas Ultimas sélo alcanzan a contener unos 3 gramos de sales
por litro.

En cambio, las aguas fredticas préximas a la sul
fatera, contienen 16 gramos por litro de residuo seco., Son
ellas las que han contribuido a acumular la mayor parte del deg
pbésito.

Agotada la sulfatera en caso de explotarse en
forma intensiva, el depbésito démorard muchisimo tiempo en ad-
quirir nuevamente su potencia actual, En mi opinién, Choigqué es
un cuerpo salino no renovable, en lo que a explotacién indus-
trial se refiere.

La cuenca se esta rellenando con rapidez, debi-
do a la acumulacién de arenas eblicas,

La composicién media aproximada de la reserva
total es la siguiente:

tonel s
Insoluble en agua 220,265
Bicarbonato de magnesio (CO H)gMg 2,4
Sulfgto de magnesio (SOg4M g. 37.638
" calecio (S04Ca. 2H20 30,891
" " potasio (83 1.42°

" "  sodio (soﬁmaz.lo Ho0) 718.888
Cloruro de sodio (Cl 19,184

En el cuadro anterior, figura el sulfato calcu
lado con 10 moléculas de agua de cristalizaclon. Téngase en
cuenta que dicha sal, considerada seca, rendirda 317.100 tone-
ladas.

Esta cifra sélo podréd alcanzarse si se explota
en total al yacimiehto, agotando por recristalizacidén las sa-
les contenidas en el fango negro., Para ello seria necesario
instalar una planta capaz de remover, separar y eliminar
278,518 toneladas, aproximadamente, de desperdicio ya sea és-
te un fango o una sal de poco valor en el mercado,

Esta sulfatera puede ser explotable con venta-
ja econémica ,por particulares o empresas que deseen obtener
beneficios mds bien limitados, y transitorios. De ningln modo
puede considerafsela como reserva digna de tenerse en cuenta
para industrias de gran desarrollo,

Buenos Aires, diciembre 15 de 1948, vfhéé;di;,fﬁa;:;ntaegg'

IRC/JMR, I. Rafael Cordini
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Espeso DE AGUA 26-IV-48
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Eaquema del espejo de agua, en Choiqué, el 26 - IV - 48,
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Perfiles en 1la sulfaters.
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