





INTRODUCCION
El precente estudio fué solicitado por la Dra., Elsa W,

de Bachmann por Nota 791/78.-
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EUBSTRA R®° éq- t0BA VITROCUISTALINA ACIDA
Toba de color gris amarillento (5 Y §/1), masiva y bhken

consclidada. Presenta dreas irregulares cribadas de oquedades,
semejantes a estructuras de disclucién, Fn alsunos casos las pa-
redes internas de estos espacios estdn tapizados por rmaterial si-
liceo coloiforme, el que llega en forma excepcional a rellenar
totalmente algunos de estos poros conformando amigdalas.
lMicroscopicamenie se observa su cardcter vitrocristalino.

Estf constitufd: por vitroclastos y trizas vitreas incolo-
ros y pardeverdoses, con eanalficules y burbujas. En general se
presentan en parte devitrificadoe y parcial o totalwente altera-
dos a raterizl arcilleso del tipo arcilloso-micdceo. Este mismo %
material forma un rehorde puy earcado 2lrededer de vitroclazstos
y trigzas,

Los eristaloclastos son principalmente de cuarzo, oligo-
sndesina (2lgunos individuos presentan zonalidad), crtosa, bio-
tita verde y parda, hornblenda, y como accesorios titanita, apa-
tita y minerales opacos. Se encueniran escusos litoclastos(? )al-
terados a material arcilloso y tefiidos por material ferruginoso,
elgunos se presentan redondeados y otros deformados,

Al igual que loe vitroelzstos los cristzloclastos y lito-
clastos presentan en casi su totalidad un reborde dé material



allie

Todo el conjunto cléstico estd contenido por una matris
apareniermente en su origen cinerftica que se halla alterada em

material arcilloso, .
Se cobservan wvenillas y amigdalas de material siliceo (cuar-

m-ca]ﬂedoma—épa lo) con texturas coloiformes, as{ como también

Algunas amigdalas presentan sus paredes tapizadas por

material arcilloso coléiforme.

MUESTRA_N° 56/- 7085 VITROCRISTALINA ARCILLOSA.

Estruetura concrecional ramificada ("a modo de raices™)
en una toba (arcillosa?) de coler naranja muy pdlido (10 YR 9/2)
a naranja grisaceo (10 YR 7/4), regularmente consolidada. Se ob-
servan su;erficies externas e internss de esta estructura parti-
cular cubiertas por material siliceo coloidal.
Hicroscopicamente presentz carzcieres corposicionales
¥ texturales muy semejantes a la nuestra N° 5,
Se diferencia en: a) tamafic de grano liceramente menor;
b) el mayor contenido de mtriz'fs}-iéggalmente vidrio cineritico?)
con una distribucidn en dreas irreguleres, ¢) en las 4reas don- -
de es nds abundante la arcilla se observe una intensa pismenta-
eién de material ferruginoso, d) se encuentran escasos 1itoclas—
tos bier redondeados de igual composicifén y textura gue la mues-
tra ¥° 5 y @ ). 1a pdtina micaceo-arcillosa gue recubre los vi-
muh ¥ litoclastos presenta una mayor participacidn de
utarhl ferruginoso, -
Ia roca se halla afectada por un proceso de silicifica-
M Que se presenta en venillas dendriformes y agregados de §-

;jr‘ ” ¥ ealcedonia que conservan estructuras coleidales.
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En gen.ral las zonas silicificadas ulincilll con las IIIIIV

mis arcilloso-ferruginosas,
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particulares que podrfan homologarse con posibles estructuras y
texturas de paleosuelos,

En la muestra n°® 4b podria relacionarse con fpedotdbulol'
a la estructura concrecional rarificada que se describe.

En las rocas estudiadas se reconocen caracteres texturales

Asimisro, en ambas ruestras se¢ podria desde el punto de ,
viste microscédpico paralelizer a los clastos monominerzles y ar-
~eillosos (litoclastos alterados?) rodeados por une capa de mate-
rial micdceo-arcilloso, con “cutanes de grano™ y "argillanes" res-
pectivamente.
Sin embargo la gbservacién de campo es 1z que determina-
“m 'nto caso 8i esas estructuras y texturas particulsres son
el producto de procesos edafogénicos. Ln caso contrario nos encon-
oy fﬂ!rllnoa ante texturas similares originadas por procescs diferen-~
| _‘llb .
o . ' _ - Lic. Alicia Spiegelman
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