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SOERE UNA FENACITA DE SAN IUIS

Em oportunidad de regresar de la Frevimcia de San Luis ol
Dr, Oscar Ruiz Huidebre, hige entrega al Departamemnte de Petrolegia de
varias muestras de mimerales que le habiam side entregadas per peblade
res del lugar, para su clasifiocaciém.

Al subscripte le llamé la atemcidm uma de ellas que megas-—
cépicamente presemtabs muches de leos caracteres del cuarze pere que
per su celeraciém e inclusienes se apartaba de ese mimeral,

La muestra citada, segin manifestaciones del sefier Huberte
Opphinger, de 1a localidad de Merle, habia aide emcentrads en las imme
diaciones del yacimiente de berile "Olga" de su propiedad,

Efectuadas las primeras observacienss micrescépicas, se cem
Probé que se trata de um ertesilicate de berilie llamade fenacita, ocu~-
yos caracteres éptices, en nada difierem de los gue a4 la bibliegrafias
cerriente, Es interesante sefialar que la femacita em estade pure cea-
tieme uma ley de alrededor del 45% de éxido de berilie,

Mediante imvestigaciones reenigenegrificas se confirmé les
resultades obtemidos amteriormente,

Damos a continumcién les espaciades obtemides de la femaci
ta y confirmados mediante ol fichere del A,5.T.M,. Los valores amotales
correapenden a las limeas de mayor intemsidad,

3,67 intensidad 75

3412 " 100
2452 " 75
2,18 " 75
1,27 " 50

Valew de la celda umitaria de fcnaoita(l)
Sistems exagomal a 12,40, @ 8,24 4

Debide a que se trata del primer hallazge de fenacite en
nuestro territorio, erei interesante trasledarme a la Provincia de Sam
Luis pera localizar este mineral y establecer las posibilidades para
su futurs explotacidn,

La fenacita me encuentra en los zlrededores del depésite
de berilo "Olga" a 45 Km al S,E de Merle y & 1400 m sobre el nivel del

* mar,

Para llegar a la zona se va per el oamino afirmado de lMer-

lo a Rfo Cuarto v ge desvia al B a la altura del kildémetro 31; mse sigue

(1) wimchel, N.A., Elements of optical mimeralegy amd intreduotiem mi-
orescopic petrography. 4a. Editiem -~ K.Y, - 1951,
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luego 9 Em por la quebrada del Rio Seco hasta la administraciém de la
mina Bu-Bi y de ah{ 1,5 Km aguas arriba por la misma quebrada,

La femacita estd alojada en los rellemes de las diaclasas
del gramito que forma el cerro; se puede verifiocar que el rellemo es-
t4 constitufde por el preducte de alteraciém hidrotermal de la Pegma~
tita ubicada 30 m, abaje de esta manifestsoidnm.

Observames en el afloramiemte (ver besgueje) tres somas
perfectamente definidas; el gramite que limda com éste y gue cemstituye
le que podrfames llamar la reca de caja (m 1), la parte cemtral (m 2)
Y las diaclasas portaderas de las seluciones higrotermeles que atravie
san lz zoma cemtral alterads, que adquiere algumes caracteres parcis-
les de greissenm,

Las soluciones de relleme difierem poce em cuante a cempe~-
sicién de la zema 7, y éstas (M - 3 -~ 4 ~ 5) son las pertaderas de les
cristales de fenacita, _

- Puede observarse que la frecuenoia de estes oristales ea
el freate del cerre es muy emcass; este se confirma mediante el amfli
sis quimice del muestiree que arreja uma prepercién de 1,5% de éxide de
borilio(l); ademds, en des preparaciones microscépicas del material de
rellens de diacless, ne ha side posidble individualizar los cristales
de femacita por la escasa secuencie de esta mineraligacidén; para com-
firmer estos cristales en el rellemno aludide, fué necesario una serie
de ebservaciomes a grane suelte pare verificar les resultades smaliti
cos,

DESCRIPCION PETROGRAFICA DE IAS MUESTRAS CITADAS

Muestra N2 1,- GRANITO

Descripoida macrése‘pioa

Roca de color resade y textura masiva de grane medimme a
chice; se reconeocem laminillas de biotita, muscovita, ingividuos amgu-
loses de cuarzo y feldespato; ademds epidete come impregmsociém o imfil
traciones. irregulares,

Desoripcidén microscépica

Estructura: Granosa panalotriemerfa.

Compomentes: Miocrecline, oligeclasa, cuarze, sericita, tepacio, éxide
de hierre.

(1) Andlisis N2 22,358; efectuade per la Dra., N=talia Kotelnikov.
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E1l principal componente em el feldespato potésico:"se pre-—

senta en individuos aproximadamente de 6 mm, de didmetro mdximo; sus
maclas caracteristicas son observadas en forma clara, con frecuencia
contiene inclusiones de muscovita y cuarzo,

En proporcién decreciente con relacién al microclino se ob
servan individuos xenomorfos tipicos de cuarzo con franca extincién on
dulada y un didmetro de 4 mm, En cuanto a su distribucidén podemos de-
cir que es uniforme, no observéndose asociaciones que den lugar a for-
mas pavimentosas o que sefialen enriquecimientos siliceos en areas de-
terminadas,

Ia plagioclasa estd representada por individues tabulares
de oligoclasa con didmetro muy semejante al del cuarzo; se halla suma-
mente 2lterada en sericita y material caolinice que cubren parcialmen-
te su superficie, dificultande la observaciém de sus maclas,

En apreciable cantidad, pero en proporcién inferior a los
minerales anteriormente citados, observamoes individues laminares de mus
covita irregularmente diseminados con una longitud de 2 mm, aproximada
mente. Por lo gemeral este desarrollo es poco frecuente, pues el tamafio
comin de la mica oscila de 0,8 a 1 mm,

Accesoriamente fué observade un cristal de topacio de esca
so tamafio; ademéds se pueden reconocer algunos grdnulos de éxidoe de hie
rro que aislados o en conjunto no llegan a constituir dreas dignas de
importancia en la composicién de la roca,

Fote 1.~ Comienzo de alteracidnhidrotermal en el
granite, Sericita reemplazande a plagie

clasa; micrecline poce afectade. x 80,
Niceles cruzades.,
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M mtra Ne 2,- GRANIT@ CENTRAL TOTAIMENTE ALTERADO 2
(Solucién de diferenciacién hldrotermal)\\ ‘320 ,ﬁ§?J

Descripcidn macroscdpica *® &

Roca de tcxtura granosa y color verde clare con manchas ro
sadas y parduzcas; se reconocen individues anguloses de cuarzo y cris-
tales de feldespato alterados,

Descripeién microscépica

Se trata de una roca compuesta primerdialmente por un agre
gado muy fino de Hojuelas de sericita dispuestas en forma desordenada,

De gsta masa sericitica se destacan en forma de vetitas cor
tas y asociaciones pavimentosas de cuarzo, las que pueden encontrarse en
forma de cruceros pequefios,

El cuarzo es rare en individuos aislades, ya que cuande no
propende a formar venas, se le ve en asociaciones de dos o mas indivi-
dues de formas irregulares y de un tamafio que puede oscilar de 1 a 2,5
mm,

Es frecuente observar estes individues rodeades por inter-
crecimientos esferulitices de cuarzo,

La muscovita se encuentra en poca cantidad, pere todos sus
individuvos presentan un hébito laminar neto; estdn bien desarrellados,
pudiendo alcanzar alrededor de 3,5 mm de lemgitud, pueden mostrar cli-
vaje segin {001} s también debemos hacer notar que contieme abundantes
inclusiones ferruginosas,

Ademdes de la muscovita,se observan fibrillas pleocroicas de
biotita entremezclada con la sericita; presumiblemente per efectos de
los procesos hidrotermales, casi toda la biotita ha pasado por desferri
zacidn a sericita.

En poca cantidad se reconocen grdnulos pequelios de epidote
v cristales sub-redondeados de apatita.
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Muestre N° 3,- RELLENO DE DIACLASA PORTADOR DE FENACITA

Evidentemente la solucidén hidrotermal que modificé estruc-
tural y mineralégicamente al granite, que llamaremos central (ZA) es
la que rellend las diaclasas en la separacidén de los dos granitos.

En cuanto a la composicidén de este material de relleno, es
la misma que encontramos en el granito alte_rado, halldndose en los re
llenos mayor proporciém de cuarzeo y epidote que en la muestra N2 2,

Se observan ademds cristales de zircdén en peca cantidad pe
ro con un desarrollo aproximado de 1,5 mm,

Como resultado de la escasa frecuencia de los cristales de
fenacita en el frente de muestree, no aparece ningin individuo de este
mineral en los cortes delgados (dos) efectuados del material de relle-
no hidrotermal, confirméndose la presencia del mismo mediante una se-
rie de observaciones a grano suelto en inmersién con Bromonaftaleno,
observéndose de esta menera cristales prismdticos de femacita, Estos
cristalitos. de un didmetro méximo aproximade a 0,10 mm, se encuentran

alo3a!os entre las laminillas de sericita o bien incluides en la musco
vita,

Debige a esta asociacién de fenacita y mica y por el redu-
cido tamafio de estos cristalitos, es dificil idemtificarles em los cer
tes delgados, pues a su pequefio desarrollo y escasez debemos agregar
la diferencia de birrefringencia entre la femacita 0,016 y la muscovi-
ta 0,041 que puedé ocultarla parcialmente al estar incluida en las ma-
sas cadtices sericiticas fuertemente birrefringentes,

Foto 2,- Solucién hidretermal esencialmente com

pugsta por sericita y cuarze. x 80, Ni
coles cruzades,
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Indudablemente los cristales de femacita qu”fuarin,aete;
minades como tales, alcanzan un desarrolleo muy superior a les que se
encuentran en la miecaj; les que vamos a considerar ahora y que se mues
tran en la fote adjunta, tienen uwna longitud de 1 a 2 centimetres, cu
ya forma estd dada por el prisma exagonal de 2do, orden combinade cen
el rombeedre de 3er, orden

Fad

Fote 3.~ Cristales de fenacita ,
Izq. incluido en el material de rellemo
de diaclasa, + 1,5 del tamafio natural,

Estes individues, mayores ¢ic los encontrades en los relle-
nes de diaclasa, son del misme erigem que los anteriores Yy sa mayer
desarrelle sélo se debe a que son el resultade de una cemcentraciénm
parcial de las soluciemes hidretermales portaderas de berilie; por
tal motive ne debe descartarse la pesibilidad que, efectuade un avanm
ce en el granite central,se pongan en descubierte concentracienes de
mayor velumen, convirtiende al yacimiento en uma fuente apta para la
extraceién de berilie,

Se acenseja también la bisqueda de mineral de berilie enm
la parte inferior de la zona de alteracién vy a le large de las dia-
clasas portaderas de las seluciones hidrotermales,
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Luego de constat
“rapiche, denunciade por el s:;;inf::i::j:f ;:;;:3%:::8: delzabre T
estancia Virerco donde estd el cerro del misme n;mbre EB:S ;;m;fE. ;ﬂ
la ciudad de San Luis en las inmediaciones del arreyo'himénimo a.u;a :1
tura de 1200 m sobre el nivel del mar, por encontrarse em este cerro ﬁ:
na antigua mina de cobre donde ppdriamos sacar relaciones con la mues-
tra presentada y ser éste el lugar mds cercano del sitio donde se supo-
nia 1la presencia de cobre,

La muestra entregada por el sefior Meyer, es una brecha cuar
zosa cementada por cobre nativo acempafiade por bornita, calcosina y cu~
prita, e
Ademéds por andlisis gquimico cualitativo(l) de la muestra en
cuestién se comprobd la presencia de niquel "en poca cantidad"(2);ea in
teresante este hallazgo por cuanto representa un vinculo para suponer
que este cobre nativo haya sido extraide del C? Virarco o sus alrededo-
res, Esta suposicién se basa en que en tres muestras pertenecientes a
diche yacimiento, analizadas por el Dr, Torre de la Direccidn de Minas
y Geologia,di¢”el siguiente resultado en niquel (3)=

M Ni

1l No contiene
2 0,55%

3 =8 0’57¢

31 bien la presencia de niquel puede constituir un imdice

de referencia para ubicar la muestra que denominaremos "del Trapiche"

con el Virorce falte en ésta el estudio de la roca de caja, pues fué

entregada aislada,
Un estudio de 1a roca de caja del C° Virorce es el siguien

te:
Muestra N2 6.~ NORITA

Descripcion macroscépica
Roca bastante a2lteradz de color verde sucio y textura gra-

nosa, reconociéndose sabundantes fémicos y feldespatos con costras super

(1) Sebre un pequefio fragmento.

(2) Analizé la Sta, Elsa Rossi

(3) Angelelli, V,; Estado de la mineria en las provincias de San Juan
y San Luis - Direccion de llinas, 1935,
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ficiales y manchas de impregnacioémn ferruginosa,

Descripcidén micrescdpica o ®

Estructura: Holocristalina hipidiomorfa.

Componentes:‘Hipersteno, hornblenda, bitownita, olivina, cuarzo, déxido
de hierro,

E1l hipersteno se dispone uniformemente en toda la recas; al
gunos individues presentan contornos idiomorfos y hébite prismdtice,
con abundantes inclusiones de rutile, limonita (observade su corte
transparente y determinado en corte pulide a luz reflejada) y anfibol;
estos tres minerales propenden a formar estructura Schiller, Ademds y
en poca cantidad es posible constatar un leve pasaje a uralita que se
pone de menifieste en las fisuras y bordes del cristal.

El anfibol es mds frecuente encontrarle en individuos ais~
ladoes que incluido gwe en el ortopiroxene.

Asimismo hacemos notar que la plagioclasa no se encuentra
en individuos de desarrollo notable, pues se la observa intercalada en

tre los individuos mayores de hipersteno;

presenta maclas poco nitidas
y algunas de ellas imperfecies,

También se observan escasos individuos de cuarzo, que pue- .
den constituir un indicio de comparacién con la muestra del "Trapiche",
si en labores posteriores se encontraran

manifestaciones brechosas del
citado mineral,

Entre las grietas y rellenos de 1lsa roca

se observan deposi
ciones de hematita, limonita ¥ prequefios

individuos opacos de magnetita,

Fote 4,- Hiperstene y hornblenda.gﬁ_
Rutile ineluide en

ortepirexeno
Nicoles cruzados, . -

e X 80
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Con respecto a esta roca, ya fué considerada por Backlund(l)
como una norita con hornblenda y por Pastore por uma ortoanfibolita
proveniente de la modificacién metamérfica de la rgdea gébrica origi-
nal; tal proceso queda perfectamente demostrado en la parte opuesta
de la boca mina Virorco,

Con respecto a este yacimiento se aconsejé por intermedio
del Dr, Tesdén como resultado de nuestras observaciones , la rehabili-
tacién y limpieza de las labores,

= SANA
Vo NDO LU‘S SE
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(1) Pastore, F,, Ruiz Huidobro, 0., Ho%a 24g - Saladillo, San Luis,
Direccidn Nacional de Mineria, 195 -




