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SIRVASE CITAR

i\ DEEVE RESUMEN DF LAS CONDICTONES GECQLOGICAS DEL VACINTENTO DE LA
MINA * LA VALENCIANA * . MFNDOZA :

Fl mineral explotado, un pirobitumen asféltico, seme jan-
te a la "impsomita* aparece en forma de fi14n capa 1ntruido en las
calizas bituminosas del Titoniano, que en ese lugar se encorvan en
sinclinal, unas de cuyas alas noroccidental se eleva sobre el Ce-
rro Colorsdo o Puchen, mientras que la sudoriental va a formar par-
te del braquianticlinel del Cerro Los Salitrese.

El eje del sinclinal corre aproximadamente de NE & SO.
l1as bocaminas se hallan situadas & unos 1000 m al SE del eje del
A sinclinal, sobre el blanco de una barranca que cae a2l rfo Malargle.
4 Este rfo, en este lugar paralelo a la estructura, ha incidido has-
ta la base del Yeso Principal.

La caracteristica general de la estructura es la de un
sinclinal en nsilla", ya que el eje no es horizontal sinoc que po=-
see un maximo a la altura precisamente de la mine. En cuanto a los
detalles locales, se advierte en la region del manto de combusti-
ble, un leve cambioc en el rumbo de los estratos, contrario a la es-
tructura general, ya que el sinclinal tiende a cercar hacia el S0

5 y el NE de la minae E1 rumbo varia dentro de la extensidn de las
+ labores, entre el N 80 E al NE y N 36° E al S0 Esta es una variea-
: eidn local de la estructura, debida en parte al efecto mec énico de
las rumerosas intrusiones de pdrfido andesitico que irradian del
macizo intrusivo del Cerro Colorado o Puchen, en forma de filones
capas, digues radiales y cuerpos cilondroides. La inclinacidn del
manto varfa entre 10® y 20°, en las diferentes bocaminas, pero ra=-

* pidamente disminuye dentro de les galerfas, a medida gue se acer-
, can al eje del sinclinal. En el fondo de la galerfa més larga, por
TS ejemplo, la inclinacidn es de unos 3%

Fl mineral en explotacidn se presente, seglin se expresa

! més arriba, como un f116n capa de espesor muy variable, llegando

- ) 2 3,10 m. en casos muy excepcionales, siendo la regla unos 0,50 m
a 1 me La:relacidn intrusiva del manto con la roca caja es eviden-
te, presentando muchas de las caracterf{sticas comunes a los cuer-

; pos lgneos an&logos. En este sentido, el combustible se ha campor-
tado como un verdadero magmae

Evidentemente el orfgen del combustible asféltico esté
: conectado por un lado con las calizas bituminosas, y por el otro
3 con la accidn Ignea doaminante en la regidn. La naturaleza de es=-
' ta G1tima relacidn no es clara. Es concebible ¢omo ha sido supues=
to por varios investigedores, gue el mlor magmatico haya provoca=
do vna expulsidn y concentracifn del elemento asfaltico contenido
en las calizas, pero esta accidn no puede ser atribuida a los filo-
nes capas, uno de los cuales, de alrededor de 11,50 metros de es=
pesor, se encuentra a unos 10 m debajo del manto del combustible,
o a los diques que cruzan cerca del yacimiento, si no més bien a
"stockes" gue representan ap6fisis del cuerpo intrusiveo del cerro
puchen, o quizds a este Gltimo. El efecto de los fil0n-capa sobre
las calizas bituminosas del contacto, contrariamente a lo infor-

" mado por Ljungner, es précticemente nulae |
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Combustible de la mina "La Valenciena", (Las Romazas), dis-
trito Malarglie, departamento San Rafael,provincia de Mendoza.
Contenidos de azufre y poder calorifico de 5 muestras estu-
diadas.

Muestra Azufre Poder ¢ fico directo
" l.- 1,60 % 7.021 celorias
" 2.~ 2,17 " 8.000 "
» .= 1,44 " 6.794 .
. 4,- 2,01 " - 7.690 “

v S5e= 1,24 " 5.664 "
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