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EV~ICIII ElI!I!l'IICA I'AE\!IA

1- 1!lENIlflCACICIII

PROYECTO MOGOTE BLANCO
Tipo de yacimiento:
Elementos útiles

Polimetálico - Vetiforme.
Ag-Pb-Zn.

La mina Magote Blanco es un depósito hidrotermal emple'lzado discordan-
temente en el basamento precámbrico de las Sierras Pampeanas del I\W de la
pruvincia de Cór-doba. Forma.parte del distri te minero El ataico - Dos Pozos,
constituido por más de f::I) denuncias mineras, distribuidas en una superficie de
100 klJi2.

La evaluación económica previa tiene JDr objetivo principal evaluar- la
potencialidad técnico-econánica de un proyecto minero para justificar la
realizacitn de fases más avanzadas de pre-inversiórl. Aquí se la ha realizado
siguiendo la metcrlologia GTZ (Deutsche Gesellschaft für- Tecnische
Zt-ts8fIlfIenarbei t) •

Las tareas de camp:J consistieron en el reconocimiento geológico y
fTUeStrea de labores subterráneas accesibles, de cuyo análisis e interpretación
se ha U-at!3.dode establecer un modelo de yacimiento.

Posteriormente en gabinete se realizaron varios ejercicios de evaluación
eccnómica, eligiéndose la alternativa que utiliza las cotizaciones de los
metales en el mercado internacional, teniéndose en cuenta costos de fundición~
refinación y transJX)rte; cuyo coeficiente de rentabilidad posee tendencia
p:lSitiva. Si bien es cierto que este es un modelo teórico, donde muchas de las
variables utilizadas deberán comprobarse mediante la prospec:ciórl-exploraciórl
accnseJada, puede ObseFVarsE'que incluye reservas que permiten una vida L¡til
del proyecto de 4 2Iños, con leyes medias que están dentro de las normales para
este tipo de depósi tos.

Otras al temativas efectuadas para la comercialización de concentrados,
con leyes aceptadas en el mercado nacional, no resul taren económicamente
atre.ctivas. Deberá tenerse en cuenta el momento económico particular de
nuestro país, donde pennaJlentemente están cambiando los parémetros utilizados
en el ejercicio de evaluación (costos operativos, preinversiones e inver-
sienes, pY"ECiosde los concentrados, etc.).

De lo expuesto se desprEnde la necesidad de continuar con las tareas i-
nieiadas de prospeceión-exploración, que permitan eonfirmar la continuidad de
la minEralización, leyes medias y presencia de otros metales, y además
verificar la respuesta al tratamiento mineralúrgico de la mena, recuperación
en planta~ etc.
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D..N..N..G.. centro de Exploración Córdoba

PRlNII\CIA llRXJBA
IEPMTPi"ENTO: Minas
F'EDPNIA : Ciénaga del Coro

0XfIDENADAS ~ICAS_
Mina Mogote Blanco

Latitud &tr : 30Q 58'
65Q 13'Lc:ngitud Oeste:

Altura s.n.m. : 650 m

CI'RI1:mAFIA
CM-ta Tq:x:gráfica: 2O-h Los Gigantes

19-h Cruz del Eje
Carta Geológica : 2O-h Los Gigantes

19-h Cn..tz del Eje

Escala: 1:100.000
"

Escala: 1:200.000
"

FOTOS PéREAS, 1\12: R1b-75 Escala: 1:20.000

PlXESOS (ver Lámina
Desda

1)
hasta Tipo de camino Distancia

asfalto 168 km
asfalto 23 km
tierra 14 km

205 km

Córdoba
Villa de Sota
La Higuera

V. de Sota
La Higuera
M:Jgote Blanco

CLlrdoba - Mogote Bl.anc:o

CIUDAD MAS FROXIMC:t : V. de Soto
ESTI'CICJ\l FF.CC DE CAAGA : Soto
AERfFLERTD O PISTA : Villa Dolores
FtERTO FLlNIA.... O r-mITll'O: Rosario

a "S7 Km.
a 45 Km (Ramal C.del Eje-La Rioja).
a 130 I<m.
a 600 Km.

Fl.ENTE DE ~ PERMAI\ENTE: Río Rumi I-l.tasi a 2 Km.
Capacidad dis¡x:nible (industrial y potable): buena.

Llf\EA DE A....TA lENSI{J\J : La Higuera a 14 Km.
ABASTECIMIENTO DE IN8l.MJS: normal

MADERA : de la zona
MAl\[) DE O:ffiA : escasa., no especializada

ffi.IEVE~ICO
Tipo
Desnivel

: suave ondulado
: 6(X) m. hasta 700 m.

a.n""
Tipo: Ccntinental semidesértic:o.

Temperatura media anual 199:
mínima --6QC
máxima 449::

Precipi tac:iones : 500 molaño.
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DrNrMrGr centro de Exploración Córdoba

Propietario : o:::tPAf::íIAMUERATCf\'VICS.A.
Dir-ecciÓl canercial: Av. Olmos 2"38, PEt- of.5
Prodw:tor minero NQ: 470
FCR1Pt 8\1 l1E SE OBTlNIERCN LAS MI~: Ccmpra, denuncia

aN:ESICI\ES DE FRCPIEDAO:
Propietario Padrg, Expediente Estado

Mogote Blanco Sixta v. Montane 8 45/19

Brackeb.Jsh Sixto V. Mantane 30 41/19
Carmen Sixto v. Montane 32 125/23
Del Moro Si;{to v. Montane 35 55/20
Patr-i R.G.Rodriguez Alvarez 9894/87
Guissel R.G.Rodriguez Alvarez 9895/87
Judhit R.G.Rcx:lriguezAlvaF'Ez 9896/87

V-M
V-M
V-M
V-M
V-M
V
V

v-M Vigente ccn mensura
V Vigente

ESTADO DE DESARRCl....LO
Frnm DE TRABAJODE LA MINA

pnoductcr antiguo
; semimecanizada - rudimentaria

TIB'PO lRABAJAOO : Desde 1830 hasta principios de siglo, con lar-
gos pericx:los de in¿l.ctividad

FRl:J'"EDIO PN..JPL DE PRODl..CCICN : Desconocido
f'RO'EDIO AC"TlA.. DE PRODl.Jl::CICN: Ninguna
lL TIMJ AÑJ TRABAJADO : ?
RAZCN DE PARAL.IZACION : Dificultades para el desagote de las labor-es

profundas (Alberdi, 1880)r

6.1- SEI:T!R MI!119

TRABAJOS EJECUTADOS:
Lal::lores sobre veta (piques,galerias,chi flanes, chimeneas, r-ealces, gale-
rias corta veta)

f'ETGDOS DE EXPLOTACIO\I UTILIZADOS : Realce sobre saca.
SISl"E"\C¡ DE EXTRACCICN : "'-tdimental'"io.
CPPAClDAO INST~ Y REAl... DE PRODUCCICN: Se desconoce.
LEVES PRCI"EDIO EXTRAlDAS

Se desconocen. Los valor-es históricos del distrito indican leyes medias
de plata de 3 á 5 kg/tn, en ZCJf"laSexplotadas (Rickard,1869).

CANTIDAD DE AGl.JA AFUJENTE DE LAS MI~: entre 2.0Cú y 10.000 l/h en Mina Rara
Fortuna (Candiani,l987).

I"m.JINARIA Y EDUIF1JS EXISTENTES:
(Ver Pnexo 11)

TRANSPCRTE MI~A DEF'F.1l:ESPMI8\lTO:Vagoneta y linea Decauville
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D.N.M.G. Centro de E>tploración Córdoba.

f'ETOD1J5 lE PRlI'ESAMIENTD:Gravlnétr1co

CAPACIDADINST~ Y RI:PL : 20 t/día
lEYES Ff\'O"EDIO DE CAEEZA : Sin datos
RE:a..FffiACICl'éS FRO"EDIO : Sin datos
aJI'IE\ITRA!X)S F'RODI..X:I[)[)S y l.EYES OBl'8\JlDAS: Sin datos

f1AC1JlNARIAS Y ErulPOS EXISTENTES,
(Ver Anexo II)

6.;S- SEC'T!Jl SERVICIOS AUXILlffiES

FL.ENTES DE ABASTECIMIENTO DE e.ERGIA
Gru¡:xJ electrógeno (en mina)
Línea de al ta tensión (17 Kv, en La Higuera)

F1.ENIES lE AGUA
Subterránea. Ríos y arroyos de la zona.

~, TAU..ERES,
a:::N3ERVPC:¡(l\I :

Campamento, taller. (Bueno)
(Ver A-lexo II)

l..AIlffiATffiIOS y OTRAS INSTPL..PCIO\ES. ESTAOO lE

7. GEDmIA

7.1- GEIlmlA REEI[]lfL

CorrESpcnde al ambiente de Sierras Pampeanas I\bn:x::cidentales, formado
por un basamento metalrórfico migmático de edad Precámbrica SUp. ,intn..lído por
plub::nes graníticos epizcnales de conposición heterogénea, asignados al
Paleozoico Inf. a Med. La estructura más antigua correspcnde a la esquis-
tosidad del basamento rretarOOrficoque tiene una orientación dcminante I\NIJ. Los
lineamientos tectónicos con expresión fTOrfogénicaactual corresJXJ1dena fallas
inverGaS de al to ángulo que generaren una estructura de bloques volcados; esta
última fra~turación corresponde al Cenozoico.
FS....ACION rE LA ZCJ\lA Mll\ERPLIZADA [[J\I LA ESlRI...CTl..RA REGICNCL.:disc:ordante

7.2- GEDmlA l.íD'i..
Las vetas hidrotermales están alojadas en discordancia en gneises grano-

diaríticos masivos o esquistos micáceos con inyección cuarzo-feldespática
(canplejo metarrórfico) según dos lineaciones principales: tE: y N\A.IJ ,con
buzamientos de subverticales a 459. Las estructuras mineralizadas alcanzan, en
algunos casos, corridas de hasta 2000 m. a lo largo de las cuales se observan
características heterogéneas en cuanto al número de vetas, espesor, ancho de
la zona milonitizada, etc.

La estructura I"bgote Blanco tiene un rumbo promedio de N609 con un
wzamiento de~; se emplaza discordantemerlte en esquistos micáceos inyec-
tados, con foliación dominante Nl2QQ(6OQl\E)y en filones pegmatiticos. Se la
ha reconocido sobre una corrida de 380 m., en la que $El presenta el laboreo

4



D~N..M..G. centro de Exploración Córdoba

émtiguo. Hacia el SWcentinúa a lo largo de ~ ffi. cen n.unoo N40Q, dende se
realizaron pequeños destapes que JJl.!eStran escasa mineralizaciÓl a la vista
(Láminas 2 y 3).

Dentro de la estructur-a, de 0.6 m. de ancho pr-c:medio~ se pr-esenta la
veta de cuarzo triturado cen sul tuFOS diseminados y/o masivos cen una
distribución en rosario, siguiendo dos planos: LIJ"IO paralelo a la estructura
principal y en la zena de mayor cizalla (milenita) y otro corres¡::x:ndiente a
estrucb.1ras sigmoides secundarias.

a,- Gneis granodioritico-tcr1al.:í.tico, masivo.
EDAD GEO.....OOlCA : pe Sup. Según informe IN3EIS

absoluta 710 ~ 50 m.a.
RE1...ACI~ al\! U!I Z(N:\MII\ERPLIZADA: discordante

1386, _

l"D"iEf\'E DE U!I lft\IIDAD ESTRATlffiPFlCA: Eheis tonalí.tico biotitico (Lucero, 1981)

DESCRIFGCN DE LA ROCA
Gneis homogéneo~ de aspecto granítico, estructura homofánica, parcial-
mente inyectado, intru.í.do por diques lamprof.iricos y pegmatitas.

b- Esquistos micáceos
EDADEEO....OGlCA : p.;: Supo
FB....ACICJ\IaJN LAZCNCtMll\ERALIZADA: discordante a subc:oncordante
~ DELA Lr.uDAD ESTRATlffiPFlCA:Esquistos biotiticos inyectados (Lucero,

1981)
DESCRIF'CI0'4DELARCICA:Esquistos cuarzo-micáceos derivados de sedimentos pe-

l.í.ticos y psamiticos, en par-te inyectados. Rlunt:xJdominante f\NAJ.

B- YACIMIENTO

FCJit·~DELYACIMIENTO:relleno de fisura- veta
Ql\fTR(]_ FRINCIPPL : Fracturas preexistentes.

a..ASIFlCACION GENETlCA,
Hidrotennal (meso), Vetas polimetálic:as - 22 c: (Cox y Singer,l986)

RE9.J'EN !lE LA HlPOTESIS IE\ETlCA PR!PlESTA
Las vetas sen mesotennales de relleno de fractura

la mineraliza.ciÓl doninante es de Plata-Flomo--Zinc con
Au-v-G..t-Sb-As-cd-Bn- In-6a-6e.

con ganga de cuar,zD,
cantidades merlC?re5 de

Se canstatarun tres p..Ilsaciones de fluidos; hipogénicos (Sur-eda,1978).
Las vetas muestran reactivación tectónica y penetración diferida de nueva
mineral ización. Se observan frecuentes brechas y crusti f icacienes. No se p..Ido
establecer: una zc:nación vertical.

EDADGECL.OGlCA:Ordovicico-Carbónica
EDADABSLLUTA: 340 ± 10 m.a.(KlAr - IN3EIS 1330. Sobre mineral)~ Sureda 1978.

RELACICl\lMII'ffiPLIZPCIDf'.t--Cf\'03EJIS:Postorogénic:a

5



D.N.M.B. Centro de Exploración Córdoba

8.1- Mll\EPJlt..1l3IA(Yacimientos del distrito)

Mll\ERAl....ES UTlLES (según irnJDr"tancia)
Argentita, sul fosales de plata, blenda, galena, oro, vanadatos de Pb,
ceYUSita, anglesita, greencx::kita (Cd), sulfosales de Sb Y Pb.

MI~ O B..EI'ENT05 FERJUDICI"'-ES
Pirita~ arsenopirita.

Mll\ERAlES DE GANGA
a..\arzo (90 %)

lE~, FAERlCAY ffiA[)() lE ffiISTALIZACICN
Las texturas sen bandeadas y/o masivas, intercaladas con venillas inter-

cr-ecidas con texturas colofonnes, Cn.lSti ficadas y drüsicas de cuarzo (Sureda,
1978; Segal, 1988).

DISTRIBt..I::ICI'J DE LOS Mll\ERPLES Y El..B"ENTOS UTlLES
ZlN\Cli:J'I FRII'mIA

Zonación poliascendente causada por el desarrollo de deformaciones por
fisur-ación durante la depositaciÓfl de las menas (Sureda, 1978).

ZCl\!ACI[J\¡~IA
Se r-econoce una zonaci6n secundaria causante de niveles de enriqueci-

miento da plata. El nivel máxirrode oxidCl.ciál alcanzado se estima. en - 60 m.

La principal alteración está representada por procesos de silicifica-
c:i6o, argilitizacirn. Está rel-CI.cionadadir-ectamente con el emplazamiento de
las vetas.

8.3- RO:A DE CAJA

Competente

9- l'1..ES IREO

Muestreo realizado por el Centro de Exploración Córdoba, octubre de 1989
(Lámina 5).

MetodolCXJíampleada:

1- l'i..testreo de canaleta no sistemático sobre estl'"Uctura mineralizada, expuesta
en sectores accesibles del laboreo existente.

2- Análisis químicos (espectrofotcmetría de absorciái atómica) por plata, plo-
fTD, zinc y oro.

3- Ajuste de la ley a un a.nch:J mínimo a rajar de 0.90 m.

4- Ccnversión de las leyes de Ag-Pb-Zn a plata equivalente.

5- Cálculo del valor de mena "in situ" en lJ$S/t.

6



D.N.M.8. Centro de Exploración Cbn::loba

"ina IfQ60TE BLANCO - Distrito El Gllaico - C6rdoba. PLANILLA1

ESTRUCTURA"INERALIIADA LEYESAJUSTADASA 0.9 •• 111 PLATA Valor
NUKERO Ubicaci6n Ancho I PLDMD PLATA ZINC DRO PLD"D PLATA lINC EUUIY "~a{UI

1.1 1 ,ft 1 gil 1 gil 1 gil U$S/t

1IBl0l L2 0.76 0.14 54 1.23 0.13 0.12 45.60 1.04 148 25.08
1IBl02 L12 0.90 2.34 321 1.11 0.22 2.34 321.00 1.11 528 89.11
88303 L12 0.75 8.87 760 2.60 0.14 7.39 633.33 2.17 1162 197.48
88304 L9 0.70 0.41 83 1.15 0.16 0.32 64.56 0.89 162 27.53
B83Q5 L9 0.70 0.62 50 0.88 0.15 0.48 38.89 0.68 124 21.07
88306 L9 0.40 0.21 21 2.74 0.11 0.09 9.33 1.22 127 21.57
BB307 LB 0.15 0.25 40 0.48 O.()O 0.04 6.67 0.08 16 2.71
88308 L8 1.00 0.64 27 0.53 0.11 0.64 27.00 0.53 105 17.79
08309 L8 0.23 0.11 15 0.60 0.15 0.03 3.83 0.15 19 3.29
88310 L8 0.37 0.02 14 0.22 0.20 0.01 5.76 0.09 15 2.47
8BJll L' 1.30 0.1' 12 0.21 0.21 0.14 12.00 0.21 38 6.42
88312 L' 1.15 0.22 182 0.70 0.14 0.22 182.00 0.70 257 43.67
88313 L' 1.00 0.31 55 1.58 0.22 0.31 55.00 1.58 216 36.69
88314 L4 0.22 6.54 1070 1.17 0.13 1.60 261.56 0.29 359 61.00
88315 L4 0.48 0.55 253 0.65 0.00 0.29 134.93 0.35 180 30.63
1IBl16 L' 0.35 3.54 293 0.83 0.00 1.38 113.94 0.32 205 34.82
1IBl17 L' 0.30 16.12 990 0.20 0.22 5.37 330.00 0.07 574 97.51
1IBl18 L4 0.35 3.38 562 0.81 0.00 1.31 218.56 0.31 306 52.01
1IBl19 L' 0.65 0.76 54 0.46 0.00 0.55 39.00 0.33 94 16.01
08320 Ll 0.30 1.03 710 4.27 0.00 0.34 236.67 1.42 384 65.34
88321 11 1.07 0.16 358 3.48 0.00 0.16 358.00 3.48 689 117.15
[18322 L3 0.70 0.27 215 2.21 0.00 0.21 167.22 1.72 337 57.21
88327 PI 0.39 0.08 55 0.45 0.05 0.03 23.83 0.20 44 7.40
88320 PI 0.25 0.17 660 8.96 0.31 0.05 183.33 2.49 417 70.92
aa3J4 .1 0.35 8.40 740 0.81 0.50 3.27 287.78 0.31 461 78.44
88335 NI 0.13 14.08 880 0.11 0.62 2.03 127.11 0.02 218 37.13
88336 '1 0.30 8.71 728 3.47 0.51 2.90 242.67 1.16 479 81.37
1IBl37 L2 0.60 0.17 154 3.30 0.54 0.11 102.67 2.20 313 53.13
88343 CV 0.90 0.90 97 2.37 0.30 0.90 97.00 2.37 m 60.71

Valores Medios = 0.58 1.13 151 0.90 285 48.41

U) Ancho aiRiao a rajar.
l") Plata: 170 U$S/Kg.
!iota: tlo se tuvieren en cuenta los valores dI! oro por ser muybajos.

leyes liedias m!!lderadaspor el ancho
Plata 240 gft Ploao t.n 1 Zinc 1.54 1

El nuestr-eo realizado en la minaMogoteBlanco!, sobre bordes de zonas
explotadas, ar-rojÓlas siguientes leyes'medias: Plata 240 g/t, plomo 1~77l.,
zinc 1,54 %

La variación de las leyes para los distintos elementos indica una
miner-alizaciórl distribttida irregularmente con zcnas enriquecidas a manerade
"clavos mineralizados". De acuerdo a lo observado se asume una razón de
mineralización del 50 Y..

7



D.N.M.G. Centro de Exploración Córdoba

9.2- 01RJ YACIMIENTO i'LEE"mEAlIO

Además de los trabajos realizados en la mina Mogote Blanco~ motivo fun-
dC!.lTBltaldel presente informe, se efectuó un reconocimiento y ~(estreo orien-
tativo de la mina Patrio Se comprobó una corrida mínima de 250 m., y la
presencia de laboreo con agua a poca profundidad (Lámina 8).

PLANILLA2

N! lahor Ancho Plol!lo
, !

Plata
glt

linc Oro
1 glt

"INA PAlRI
88323 L3 0.55 1.79 lb5 0.73 0.00
88324 L2 0.17 7.29 m 1.43 0.12
Bll325 L5 1.05 0.17 7 0.23 0.14
88326 Lb 0.55 0.70 21 0.40 0.18

La mina Patri (ex--Pascualito) está ubicélda a p:x::omás de l(XX) m. de la
Mogote Blanco. Constituye, junto con la mina Eufemia, una estn..lctura de 2(lt)(l m
de corrida. Las observaciones de campo y datos de lTUestreo aconsejan iniciar
trabajos de prospección a los fines de obtener la informa.cién necesaria que
permita incorporarla al proyecto.

10-- PR!J'LESTA DE PROYEClOMllIERO

ESTRUCl"LRA MIf\ERJ4LIZADA UTILIZADA EN LA EVPLlJACICI\I ECCJI\O'1ICA:
Mogote Blanco

i'ETDOO DE EXFLOTPlCICI\IPROPl.ESTO
Realce sobre saca

SISTEMADEEXTRAQ::;ICI\IPRCA...ESTO
f1ec:anizado por galerías de e>:tracción y piques.

~IDAD DEFRODl.IIJ::I{]\JPh1F1...ESTA
6() t/diA

DILl...[;IONESTIMPIDA
10 'lo

REQJPERACIONDEEXFLOTPl:ICNESTI~
90%

TRPNSPORlE MINA--fl_PNTA PRCA...ESTO
Va_ganetas

i"ETDDOS DE ffiOCESAMIENTO PRCFLESTO
Gravimétrico y flotación

CAPACIDAD IE PRCCESAMIENTO PRCFt.ESTA
60 tldia

lEYES F'F.fi"EDIODECAEEZAESTIMADAS(ver punto 11).
Plata :295 gft
Plomo 2,48 1.
Zinc 1,39 %

a:N:ENTRADOS A FRODl...CIRY LEYESESTIMADAS
Concentrado de Pb de 75 ro can 8,9 kg de plata por tonelada.
Concentr-ado de Zn de 50 % por tonelada.

8



D.N.M,•.G. Centro de E>:ploracidn Córdoba

REClPERACla-ES ESTlM'IDAS
85-90 'lo

RBl..ERIMIB\JTOS r:t II\FRAESTRI...I:~ INSTPLACIO\ES, ETC.:
Línea de alta tensión.
Mejor-amientoy aper-tLlr-ade huellas miner-as.

La evaluación ecalómica, basada en la metooolog.í.a GTZ, calsiste en el
cálculo del coeficiente de rentabilidad, que es la relación entre el ingreso
total actualiz~_do y las pr-e-inversicnes e inversicnes a realizar.

Para definir los recursos geológicos de la MinaMogoteBlanco se con-
sideran dos bloques: 1 y II, a los que se les ha asignado las categorías de
infer-ido e hi¡:xJtético. Se calculó la ley de plata equivalente utilizando la
cotización internacional de metales (Planilla 1) y se trazaron las curvas de
isovalor (Lámina6).

Las ZCH'1as proouctivas del yacimiento quedaron determinadas por la ley de
corte expresada en plata equivalente de 350 glt.. Se asumeque estos sectores
representan el 50"1. del volLUTEl'1del blCXlue(razón de mineralización, a.!adro A).
Las leyes de Ag, Pb Y Zn utilizadas en la evaluación, correspcnden a los
valares medios dentro de estas zonas (a.ladro B).

Los recur=,...,os considerados (CUadroe) resultan de ajustar el tonelaje "in
si tu" y SLIS leyes mediante factores relacionados ccn la pérdida por
explotación y la dilución.

CUA~'lll A DI"ENSIOIlES DE lA ESTRUCTURA"INERAlIIADA

BllmUE largo Prot. Area Ancho I P.e. I R.II. Icorrecc'l TONELAJE
• lIáxiRa ,1 • (1) g/ce 1 (2J explotac

1 380 .0 20250 0.90 2.9 50 0.9 23784

¡ 11 380 150 34200 0.90 2.9 50 1.0 44.31

111 Ancho flinieo a rajar
121 Razón de aineralización

CUAtRO B RECURSDSGEDlOGICOS

B1IJRUE Icateg• IcorrecclTOnelajel PUlTA PlD"D ZINC OBSERVACION:
reserva I I X leyes medias dentro de zonas pro-

ductivas; delieitadas por curva
1 Inferido 1 23784 0.0324 2.7300 I.5300 de 350 g de plata equivalente por

2 11 Hipotet. 1 44631 0.0324 2.7300 I.5300 tonelada.

leyes aedias: 0.0324 2.7300 I.5300

Total recursos: 68415 toneladas

9
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CUADROC RECURSOSCONSIDERADOSEN LA EVALUACIONECONO/HCA

BlOQUE
lAncho

Factores d~ ajuste ¡TONELAJEI PLATA PLono lINC
IPérd-ExpIDiluc. IRel.pesD 1 1 Z

1 1.00 0.90 1.10 1.00 23546 0.0295 2.4818 I.3909
2 II 1.00 0.90 1.10 1.00 44185 0.0295 2.4818 1.3909

Ancho Din. a rajar 0.91
LEYES nEDIAS: 0.0295 2.4818 1.3909

TOTAL RECURSOS ctJNSIDERADOS: 67731 toneladas

CUADROO CALCULODEL VALORNETORECUPERABLE

HIht:RAL Ley de Recup. Precio Factor COSTOS (USSftn) L.y Razón de VALORtlETO
ELEIlDlTO cabeza planta IUIS/kgl reg/i.p Fundl rransP/ conc. concentr RECUPERABLE

1 (factor) Refinac. Coafrc. Z UIS/I

PLATA 0.0295 0.9<> 110.00 1 1135.00 S60.00 0.89 33.58 39.26
2 PlIll!O 2.4818 0.90 0.75 1 75.00 33.58 16.77
3 lUiC I.3909 0.85 1.58 1 '210.00 560.00 50.00 42.29 12.30

VALORNETORECUPERABLETOTAL 68.33 USS/tn

rU!lflRD E CALCULODEL COEFIECIENTEDE RENTABILIDAD

RECURSOS 67731 I PRDDUCCIONEN PLAtHA 300 dia/año
CAPACIDADDE PLANTA 56 tldia

VirA DEl PROYECTO 4 años 16933 t/año

COSTOSDE fiPERACIO~ (en USSftl INVERSIONES len liJI. USSJ
ilina 16.00 Pre-inversión 0.25
Planta 17.00 "ina 0.31
Serv.aux.y ado. 6.60 Planta 0.56

Serv.auxlinfraestr 0.06
Capital de trabajo 0.17

Total '" 39.60 USS/t TOIAl- 1.35 ~ill.U'S

WUJIR liElO RECUPERABLE 68.33 U'Sft Factor de actualización 0.159

COEFICIENTEDE RENTABILIDAD 1.09

10
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Los cálculos de la evaluación ecÓ'lomica previa muestran un coeficiente
de rentabilidad can tendencia positiva, sobre un modelo qL!ecc:ntempla las zo-
nas productivas de la mina Mogote Blanco y para los elementos metálicos plata.
plCJl'OCJ~zinc. .

Debe tenerse en cuenta que la misma empresa, posee otros yacimientos en
la zona, algunos ITl...lycercanos, y aunque menos ccnocidos, pr-esentan condiciones
estructur-ales y mineralógicas similares. Se podria incr-ementar el volumen de
re5eFVaS minables, mediante tr-abajos de prospecciÓ'l--exploraciéJn.

Asimismo, se deberá considerar la posibilidad de que la mena contenga
cantidades variables de otros metales, citados por diversos aL!tores para la
r·€'gión, por- ejemplo: germanio, indio, galio, cadmio, vanadio, oro, etc.; con
lo cual se increment,:¡ria sensiblemente el valor neto recuperable de la mena.

Los trabajos emprendidos por el propietario actual del yacimiento,
posibilitaron acceder y rehabilitar parcialmente sectores del laboreo antiguo~
mostrando parte de la vieja e:~plotaciÓ1, su continuidad lateral y en profun-
didad, pero sin aportar datos de valor económico. Sin embargo, dentro de un
modesto plan exploratorio se continuó un viejo cortaveta de W m. de desarro-
llo. Esta labor cortó la estructura mineralizada en la progresiva 120 m.,
alumbrando un sector virgen del yacimiento con leyes interesantes desde el
punto de vista económico. Si bien el descuelgue logrado (aproximadamente 30
m.) no es demasi,:¡.dosi9ni ficativo, el cortaveta sirvió para comprobar la con-
tinuida:..d de la mineralización en profundidad, alcanzando mayor im~rtancia por
el hecho de que en su proyeccién hacia la Sl..lperficie, sobre pequeños laboreos
exploratorios (labores 8 y 9), la estr-uctura tiene escasa o nula
mineralizaciÓ1.

Como condiciones favorables se debe mencionar además: la infraestruc-
tura, las ccndiciones mineras y el poco caudal de agua presente en los niveles
inferiores alcanzCI.dos. Las condiciones desfavorables son: vetas angostas y
topografía de escaso relieve.

De acuerdo a lo observado en el campo y <El los resultados positivos ob-
terlidos en laboratorio y gabinete, se recomienda lo siguiente:

1- Continuar las tareas de prospec::ción-exploraciÓ1. lh t::osqueJo de los tra-
bajos a realizar (ver Lámina 7) seria el siguiente:

1- Desarrollo de 150 m de galería sobre veta, <El partir de la intersec-
ción cortaveta--estructura mineralizada y 15 m de chimenea (e>:plora-
ción-ventil¿l.ción) hasta alcanzar antiguo laboreo (L 8).

1I- EJecucién de 350 m de perfora.ciones inclinadas, a diamantina,en tres
E-ectores, hasta interceptar la estn...lctura en el nivel -90 m.

III- Prafundizacién de 60 m. de pique hasta el nivel ---€ú m , ::::--(1 m de cor-
taveta (hasta tocar estructura en los niveles -50 y .....8() m).

-Desarrollo de 300 m de galeria sobre veta en el nivel -80 m.
---Realización de 180 m de chimenea (en 3 sectores) para ventilación y
explor¿l.ción hasta el nivel -20 m.

IV- Ejecución de 600 m de perforaciones inclinadas, a diamantina,en tres
sectores, hasta cruzar la estructura mineralizada en el nivel -150 m

V-- Profundización de l:i-..I m de piqUE', hasta el nivel -140 m.
--Realización de 60 m de cortaveta, hasta tcx:ar la estructura en los
nivelps -110 y -140 m.

11
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-Desarrollo de 300 mde galería sobre veta en el nivel -140 m.
-Ejecución de 180 ro de chimenea (en 3 sectores) para ventilación y
exploración hasta el nivel -80 ffi.

2- Levantamiento gEOlógico y nuestreo sistemático de las labores de explora-
ción ejecuta.das.

3- Estu.dios geoqLÚmicosy petro--calcográficos del muestreo realizado.
4- Estudios mineralúr"gicos y pruebas en planta piloto con el mineral extraído

del laboreo de exploración.
5- Optimizar el avance del laboreo subter-ráneo mediante el LISO de diagramas

pr-obadosde perforB.ción-voladura y el LISO de explosivos adecuados al tipo
de roca (ver Anexo 1).

b- Control y seguimiento técnico-profesional de los trabajos a ejecutar.
7- Revisión y evaluación previa de otros yacimientos de la zona que podrían

incorporarse al proyecto minero.-
-----d>o-----

CAI'\!DIANI,Juan C.
~Y

MPRTOS, Daniel E. PETRELLI,H...lgoA.

Córdoba, Diciembre de 1~.

/(/'¡ \{\~;"J',
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DlSEro DE V!l..ADLRA PARA FIiENTE DE I3PL.ERIA DE 1.80 x 1.20 m.

Franqueo: Paralelo ccn taladros va.c:íosde igual diémetru (ver Lámina lO).

• 18 talCl.droscargados paralelos de 1.80 m. de lcngitud.
o 3 taladros va.cios paralelos de 1.80 m. de longitud.

Secuencia de encendido:

1-2-3-4 -> inst.antáleo.
5-6 - > con microretardo
7-8-9-10 -> con retardo
11-12-13-14-15-16-17-18 -> al final.

Características;

5ecció; : 1.80 x 1.20 rn.
Entibado: Ocasicnal.

Metodología de trabajo:

25 días hábiles de trabajo por mes.
2 turnos de 8 hs. c/u por día.

1.....Turne:

-21 taladros de 1.80 m. de longitud= 37.80 m. de perforacifu. Avance por pega
de aproximadamente1.50 ffi.

--carga ccn gelamón 65 % a razÓl de 3.7 kg/fJf5= 14,400 kg por ciclo.
--En cada. ciclo se utilizarán 18 fulminantes N;! 6 (se aconseja detonador eléc-
trico) y 64 ..130m de ITECha lenta impermeable.
-El trabajo estará a cargo de un perforista y un ayudante en la labor y un
compnesorista afuera.
-El tieffiJXlde perforación será de 6 hs 30 mino O.lQn./minuto), 45 mina de
carga y explosiál y 45 mino para VB'ltilar. Total: 8 hs.

Se efectuará el despeje o acarreo de la saca, a cargo de dos bn::x:e1"'OSy un
vagcnetero. El volumen "in situ" a m:JVer por ciclo será de; 1.80 x 1.20 x 1.50
m = 3.24 afS, equivalente a 9.4 t. de broza (P.e.= 2.9 g/ce), que ccn un espon-
jamiento del 30 'l. significarán 4.212 fJi5 que serán extraídos mediante vagCJletas
de 800 l. de capacidad.

(.> REalizado por el 1ng. Jorge Boiero.



ANEXO II

CENTPAL 1ZADO EN MINA 11060TI::: BU~iNCO

SEC fOR t~11NA

1.1 LCI7P'-C'SUF~marca "ELSnIRE" l1iüdelo I"ILlT 50('1. cUilipl;;_,:!to.

1, r.' T¿.rIC]U_8acondicionador de presión de ain:! en la lirH?a.

1. :~; raf";QUe aconrl ie ionador de presión de aql_"'.

:L,4 Cd,~er_i,_d. ;Jt>
linea.

alimentación de 8_ina con lubricador de

1,.5 !''!_.rt.LJlc.;s

j "':5. 1. F~l'""fr;radc.H'_ marca "j<J(UPP". T¡",~s unJ_dadeS',.

1.-<:::,.2D02HI01t>dormarca "CETEC"

1.7 PUiltd":; demoledoras de diver-sos larqos.

1.8 C¡llunn¡ú ¡--ett~aLtil marca "COMP AIR".

1.9 V2ntilaciOn de Galerias
Ventilador centr-ifugü

iSlhUCCU) mar-ca "MARELLI" tiQO LB.39PN con 120 mts. de
¡T,.:.',:-,q-3. ¡:or-tatil.

1.10 Vías Decauville aprox. 500 mts •

.i..l? ;:_'LJ_i:Lr-'2 cafl motor eléctr-ico.Dos unidades.

1" 1-3 G,_inch'2 manua l.

F--i_ANlPI m:: PF:OCE::SAMIENTO

2,1. na.chacadora de mandibulas marca, "PEGASO" con zar-'dnda
vibrdturi¿ de 10 Tn/h.

"KRUPP" , completo.

2.4 E::trdLtur- de 'lo1vos: Con ventilddor centrifuqo de

1



""Ita f-l,-esión (ciclan) mar-ca "MARELLI" Tipo Li125 con
la instalación completa.

2.5 ElpvaJor d canqilones d~ 11 mts. de altu.

2.6 Tolv~.

~.!Cl",,~ifiLddor mecárlico de torl,illo de 0.40
hélic-p y un l~rqo total de 4.t:iO mts.

ints" de

7.8 Cjr:ta de 12" de an~ha y 2.5u
1D_n:..:¡o.

2.9 Criha vibrar\t~ de dos pisos. completa.

JIG tipo DENVER de dos cumpar-timentos

I"iesa de sacudiddS tipCJ DEITER-OVERTF;(if1.
_. ,c_
,'." ;_ '- J13 (~'" labor-dtor--io tipo DENVER.

~::..L_j_ G uI-'ü electr6qeno centr-al fTl¿trca "FIAT" ti,,,, 87.~j
kVA. 70 ¡<t'J •• completo.

_,.1.::::' Gt-Upo qener-adot" fijo con motor-
';'iILLA" d~ 2KV(4.

naftera marca

::'" _1 .:;:; Gr-u¡..:.o
mar-ca

~H?nPr'arlot- por-t¿ltil con ffiotOr-
"BRIGGS & STRATTON" de 2000 1;) -

no.fter"o
220 V

9 Amp. (importado).

~:::.1.4 Linea de alimentación eléc:tt-ica subtcn-anea y
dérea ,-on tableros y llaves secclollalE?s
cum¡:¡letas.

"'.)ui Bc,nb".1 pr-incipal con fUticiufli::\miento upciu'lal
motor- fE,'ftet-o mar-ca "VIl.LA" o motor- eléctrico
b-i fás_i.cn.

_-o "
__'. L. L

~.2.3 Tanque australiano d~ 18000 Lts.

L';H;lun¿1 JE--ldecant.aci6n
c--'!.na.letw.s, camat-as decanti..;dor-as '-1 cisterna.



4. ~ CANPAf¡ENTü TALLERES LABORATORIOS Y OTRAS INTi=iU~C IONES

4.1 Ci:uninos de
. ,

¿\CCESO y comunJ.caClun: ,3 ¡<in.

4.2 Vivienda y laboratorio ; 80 m2.

P __T
f • '_' Plai>1:a dE procsesamiento~ Galpn L:€?t r-ado, t2chado y

O,,H2d~s de r llapa qa 1vanizada • sup. 100 m2.

4_4 0r-ea cubier-ta:
12b~t'atorio, etc.

G€?nel~ad(.Jr·es ,
apro:<. 80 m2.

ti:iller~ depbsito.

4"~ VL~i~IIJa2~carqado; 60 m2.

E::f:Hi 1 í=Yl DF~ TALLE¡;:;:

:'1,;-,«1,. I-'_~_', d,-' C--',n lda,- I'"'otati Ya. Amoladot-a de b"l.n,_u. ¡:'iiílo1aclor-a
anou~_at-. Taladro. Rutoper-cutor-. Mt::\f"tillo Jeifloledor
p]_ér-t_¡-"j_CO. r-lotosier-ra. Apar'ejo de 1000 .q. lar-I--ala cito'

. '-,,,'__ ' / MOr-Zd pd.ra caños • banco. r:-,aqua.

n.- "-1<)\,' 11_ 1 nf~:J

"el C)i'!_16:¡ "FORD" :350

c;. i' ,:¡_iD; IPi:d "FEUGEOl" 504 - 1000 I<c¡.



r---------------------------~(

. ~

LAMINA I

......
o

el V,II.

ct POCA

CId, IN
Arll., ••

1 DISTRITO MINERO EL 6UAICO

2 DISTRITO MINERO LA ARGENTINA

es e o le:1 ;300·000
:"...1''=,1.1... ·60,:,·....;; ""

DIRECCION NACIONAL DE MINERIA Y GEOLOGlA
CENTRO OE EXPlORACION COROOBA

e

PLANO DE UBICACION

.'
•

PROYECTO .MOGOTE BLANCO
Provincia de Córdoba

•



E9
" '.--.,, LAMINA 2

;

/-

t '\\. ---- ... .!, --"' ....
/ "" -------- ....

(RI6-Ti .... _
....]8¡ __/

.
•

lS¡ .
R17-1e .•... _

•,,,

DISTRITO MINERO EL GUAICOSECTOR MWA MOGOTE BLANCO
REFERENCIAS o '000.

Gn Gneis 181 Centro fOfO(rafío afrea

E•• Esquisto •,-,
~

-'. Drenaje
Pegmatita

......-... Contacto Jiforógico
;:::::~~Comino.', .-

"- MINAS
Frvctura

G) Mogote Blanco--...... Esquistosidod.

® pafri

y Estructuro minerolizado. @ Carmen ( ?)y
Y

O.N.MG. C.E.Cba /Oie./989



LAMINA. 3

MINA MOGOTE BLANCO
PLANO TOPOGRAFICO

e

o r-;;;..~...
o ~_/ _t .. \' .• '

~

REFERENCIAS

~ Estructura mineralizado
/
'Y labores,

ESCALA 1:2.000

[Q] Campamento

[f] Planta de concentración

J!' Curvo de nivel.",/ equidisfancio 2 m

'\, Proyección corto vera
~
••••••• .Escombrem........
:.~··~i

[!] Toller

/ Huello minero

Tnbajo qJ.IIld. BiDII,,¡,A. - Hillo',N.A.
E'atro/19119,[R. ,:!IOO

D.N.MG. CE.Cba. / Dic. /989



LAMINA 4

MINA MOGOTE BLANCO
BLOCK DIAGRAMA
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LAMINA 9

DISEÑO DE VOLADURA

Escala l' 10
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