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disminución de temperatura y pres i6n produce la consecuente I
sOlidicaci6n, del mismo modo que un baño de plomo' fundido sJ<
1idifieada al enfriarse.

En el momento de la cDns~lidaclón, el magma cara~
terizado por temp~raturas altas y cierta movilidad, deja de I
ser tal, para constituir la roca solidificada, expuesta a -1
nuestra observac16n en Sierra del Velazco, Sierra de Los Ll~
nos, Sierras de Villa Unión, etc ••-

raleza semejante con las rocas intruslvas.-

En lineas generales puede afirmarse, que el grano
de estas rocas llamado "testuratl, aumenta cuando mayo!' es la
profundidad de la consolidaci6n, as! por ejemplo tendremos rJ<
cas grano grueso, si consolidan a grandes profundidades" (~
na abisales) y rocas de grano fino cuando la solidificación
tiene lugar a profundidades someras, el ejemplo típico de ee
te l1ltimo ca-so lo representan las rocas vOlcfinicas, en las I
que la consolidaci6n en zonas superficlalew de nuestra cort~
za, produce a veces un grano tan fino, que solamente es visl
ble al microscopio petrográfico.-

Estas masas fundidas o parcialmente fundidas, en
su ascenso lento y gradual van encontrando progresivamente I
rocas r1gidas, en las que se alojan en el momento de su 5011
dificaci6n (ver figura NC2). Por esta caracteristica reciben
el nombre de rncas "intrusivasl1 (o plut5nicas) mientras que
las formaciones rocosas que las alojan se conocen con el nom
bre de"roca de caja". Estas dltimas, pueden o no ser de naty

fX) - Aspecto comercial del "GranitD Negro"
La roca de aplicaci6n que nos ocupa, se explota I

en yacimient!J:sllamados "canterasll, extrayéndose en bloques -
mediante el uso de explosivos, barretas, guinches, etc••-

Actualmente, una cantera de I1granltn negro", se I
considera con redimiento econ6mico, si de ella se pueden ex-
plotar, bloques de cierta dimensiones (1m. ~ 0.70 ~ 1.5Om.) -
SI la cantera posee, gran cantidad de material, pero el mismo
no se puede extraer en ese tamaño comerciable, el yacimiento
en cuesti6n, carece de interés econ6mico. Ello se justifica I
si se tiene cuenta, que el destino de estos bloques es prin-
cipalmente hacia aserraderos, donde se c~rtan en planchas e
chapa5.-
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Las exigencias de estos aserraderos, parte del
tamaao de los bloques que acabamos de con?iderar, residen I
principalmente en:

l-Ausencia de venas u ojos de cuarzo,que además
de quitarle unif.ormidad al color, s on de distinta resisten-
cia al pulido, yen consecuencia producen relieves o cav1dii
des en las superficies de las chapas aserradas.

2-Ausencia de fracturas, que Dcacionen paster!
mente la rotura de las chapas.

3-80n de mayor demanda las rocas de color DSC~
ro y grano mlls r ino.-
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Esti~2.do Hario:
Te h~go llegar una síntesis de las canteras de gr~nito ne

. gro consideracias :13.S i:,:portéJl1tes geo15~ica y cOJ:lercin.l:::.e:;:.~e, segÚn lo
requerido oportl'ma::1ente.

hU la. infor::l2.ción adjunte: se 112n selecc:"onado aquellos yaci:-:-:ien
~os i'<J.ctibles :le "ne[oc:;"ariosTl CO::1 los pr:;l::iet2.:"ios. Toa::::;; aquéllos po-

.ha o-::-ten:,_doel res!].
!~en presente. Ta!i]bién te adju..'1to ll.'1.G.. r.mestr2. (pl2.c2. pulido. "r lu.strada)
de la Cantera Anzulón VIII.

"Si hubiere interés po~ alguna de ellas, la Pl'::VÜ1CÜl

tu~r de m.ediadQré.con los propiet:!.!'ios p:::.r2.facilit:;,r los contactos.

3U8:10 espero h?0er c'_"_~Jplidoco;-~ti.::;o,tal lre;:; los vaya a
\Yisit<:>~r~;r:)r-l.tosi es que se fir:-¡a el com.:-enio con La "!")rOV'irlcia de Córdoba;

" a ver si nos d "-!'. una ",ano.

v saludoS a todos ~• , ro·r:tQ~
ROilE~TO EDUAROO'ZOLEZZI

GEOLOGO ,
s........M ....... N ..I;:I......

~_ La " ......
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Titlü~r: en trárrtite de utilid·:s..dpública.

Do:",icilio: Dirección P!'ovincial de l:inería Sa~ta Fe e ::-:ipólito Irigoyen,
La Rioj2. •

Ds.tos . ' .-cec!'"'cos: E::;t;_1_dios eeológic'J-ecoYlól.üCO re2.1i::ados ~~:.r el "Plan

,áv-da. Ortiz de OC2.~=-po1700 - La Ric~-o..

lJbicac-j ¿n y AccesJs:

Se localiza la cantera en cuestión en el distT'ito Anzulón,
Dpto. Genercl OcaIJ.po, en el extre:;1o sur de la Sierra de Los Luj án y 2.,2 Kr.:Idel dique de Anzulon.

2 acceso se reali:;a desde Santa Rita de Catu.:,.'lapo::_~la ruta

al "al 'pro\ii!lci~ que 15. :L"lecor.. 1...'" anzan, a 'emos 15 1-::-J, pas8..ndo por
500

el dique
;-'letrosrlencionado. Se e~:cue:1tran los aflor3.:.liel1tos principcles a

de la r",.-1_t2.::!'=-"'.~:_nc::_2l. La:: c::..r::.cter:f:stic2-s ele acces:·.bilid::.d son exce-
lentes.

Se tratE. de 1..Ul~ r::JC2. ll[r2.!:íticall de color gr::"s-rosado clasifi
c~~d2.·p3"':r':::>lé··ica.::;'2nte cO:;,!Olltonalit2.'1 biot{tica"; su textl.:.r2.. es unif:¡_t

:r::,.n.'..i.L::.r:-:-.':)diana.

d::.rj,s. D?.:l:--:_-::e:-:t: 2. circ-·_::1:~:'. :'.:::::':,~:::;.:>8 ::--'-:.-:ien o""-:::~Jr -::;::".J"':'.:,e: e:;l :C':Jr-,r C:1.
o

rect:.., ;:;:":J. ~r.:c':-;:"e:;s 'le e:::'~~'3r-e.:J.·.~~$. 3e Obt1_':V:_c;:'~~:l .20 :y' de !':Jca p~_rE..

3e cJ:~~e=C:~3lizD.n. Se p'..leder: obte::'2r

1 L

~.,-~~'.'~-.._ .·.c,- .• ~

.. ~~,_.,...<-

.... ---,-,-,-<,..

I"'\",,~, ....~ _. ,~_" .v __;_..;,.~., . ~ r -
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YACnUENTOS RIOJANOSDE "GRANITO NEGRO"

Se localizan en distintos lugares de nuestra Prov~
cia; pero se agrupa principalmente en la zona de Alcazar, s~
bre la Ruta Provincial NI:!25, al sur de la localidad de Pun-
ta de Los Llanos.

Los yacimientos más importantes, son: "Alcazar", I
-

nSan Luisll, "San Nieolasll, Difunta Correall, "Indio l-1artin" _
"Santo Domingo", "Santa Ritall (esto último de Granito Negro
verdoso).-

Cantera "Santo Domineo" - Expte.NO 3838-H-65

Titular: }~AI(SILI, Omar Nestor y socio

Domicilio: Santa Fé 450 - La Rioja

Datos t6cnicos: Obtenidos del EstUdio Geo-económico del Dro.
Niguel Emilio Hachicotte.

Ubicaci6n y vias de acceso: El yacimiento se halla ubicado I
en un campo que formaba parte de lo denominado "J.lerced de Al-
cazar" en la Sierra de Tama, jurisdicc16n del mismD nombre I
Distrito de Alacazar, Departamento Angel Vicente Peñaloza de
la Provincia de La Rioja.

Los afloramientos distan apr~adamente 31 a 28 k;..11o
lometros de la estaci6n Punta -de Los Llanos del FCNGB.; com-
prendiend el levantamiento geográfico y topográfico geo16g1
ce una superficie de B Has.- 00 área 00 centiárea, para la I
cantera "Santo Domingotl•

El acceso a las canteras actlE les y al afloramiento
que me ocupa se realiza por la Ruta KaciDnal N"Q 38 paviment.st
da desde la ciudad de Córdoba, hasta Punta de los LLanos, a
partir de ~sta última se continúa por camino provincial de I
tierra de tierra, que va a Estaci6n-Chepes, hasta la progre-
siva 27 km. 747 mts., de donde parte un camino vecinal hacia
el Este, bifurcándose a los 750 mts. en dos ramales, uno ha-
cia el Sud en un !€corrido aproximado de 3 km. llega al pue-
blo de Alcazar y el otro hacia el l'Joreste que llega hasta la
cantera en explotaci6n con un recorrido de 4 Y\lD.S.apro:ximadl!
mente. Los cac~Ds se CJnservan en bue~ estado aE tra~sito I
durante t:ldo el a 20..-

1(1



Calidad - Tipo de Roca: La roca dior1tica, elemento que nos
ocupa para su eJCplotac16n, se presenta c0D:.un carácter tona-
l.ítico acentuado y con un porcentuaje de cUarzo .-superior al
5%, poniéndose de I!lanifiesto por una tonalidad más clara en
la roca, o 51 no en forma de man~has cuarzosas en el inte -
rior de los bloques.

Entre los defectos merecen señalarse como citan I
los eanteristas, ,pelo blanco"o mancha blanca, carb6n y 11sos
Las dos primeras son concentraciones de cuarzo, present~ndo-
se en forma de núcleos o tam~n f'ormas dispersas, como COD--

centraciones de manchas claras, y en los segundos son sutiles
veni1las que cruzan la roca sin direcci6n prefijada. Otro a~
fecto ponderable se refiere a la presencia de carb5n qae es (
en definitiva la presencia de biotita en pequenos nMulos -1
del tamaño desde la cabeza de un alfiler al dl~metro de una
arveja, estos son fáciles de ad~ertir por los restos que de-
jan al desaparecer los n6dulos, quedando los huecos predichos
por efecto de la erosi6n. El defecto llamado "lisos" son:en I
realidad lineas de tensi6n o diaclasas, cuya fuente de-gene-
ramiento i'u~ probablem'ente el movimiento que di6 origen a la
Sierra de Los Llanos o tal vez en acciones ddnámicas. Estas I
anomalias que en algunos casos afectan la integridad y pureza
del material, en otros por el c~ntrarl0, facilita sensiblem~
te eü recuadro de los bloques.-

Consideraciones Econ6micas : Presenta las siguientes caracte-
risticas : la i'racci6n solicitadac constituye un poligono -(
abarcando una superficie de 8 hectáreas, sobre esta superfi-
ci€ se determina un afloramiento, ubicado en la zona central
este, con estimaci6n de reservas preliminares de 15.000 mtso

c"6.bicDS.
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LQ I..h ~ Cantera - "San Luis" - Expte. NQ3B37-M-65re- \ ~
Titular: HARSILI, Omar Nestor y socio

Domicilio: Santa F<! - La Rioja
o

Datos t~cnico§. : :Obtenido Estudio Geo-econ6mico del Dro Jofiguel
Emilio NacLicotte.

Ubicaci6n y v1as de acceso: El acceso a las canteras actua-
les y al afloramiento q~e se ocupa se realiza por la Ruta Na
cional NQ3B pavimentada de3de la ciudad de Córdoba, hasta I
Punta de Los Llanos, a partir de ~sta o~otima se contin15.a por
camino Prov1nclal de- tierra, que va a Estac16n Chepes, ·-hasta
la progresiva, 27 kms. 747 mts.,de donde parte un camino ve-
cinal hacia el Este, bifurcándose a los 750 mts. en dos rams
les, uno hacia el Sud, que en un recorrido aproximado de3kms.
llega al pueblo de Alcazar, el oOtrohacia el Noreste que ll!l.
ga hasta las canteras en explotación con un recorrido de.4 I
kms. de recorrido aproximadamente, los caminos se conservan
en buen estado de transito durante todo el año.

",

Calidad - Tino de Roca : La__.roca dioritica, elemento que nos
ocupa para su explotaci6n, se presenta con un caracter ~Dnall
tieo acentuado y con un porcentaje de cuarzo, superior al 5%
poniéndose de mafiifiesto por una tonalidad más clara en la I
roca, sino en forma de manchas cUarzosas en el interior de -
los bloques.

Entre los defectos merecen seQalarse como citan I
los canteristas 'pelo blanco o mancha blanca, (carb6n y lisos)
Las dos primeras son concentraciones de cuarzo, presentandose
en nucleos o en formas dispersas,~omo concentraciones de man
chas claras, y en los segundos son utiles venillas que cruzan
la roca sin direcci6n prefijada. Otro def2ct~ ponderable se I
refiere a la presencia de carb6n que es en definitiva la pre-
seIlC~a de biotita en pequeños n6dulos del tamaño desde la Ca-
beza de Q~ alfiler al diámetro de una arveja, estos son fáci-
les de advertir por los restos que dejan al nesaparecer los I
n6dulo, quedando. los huecos predichos por e!'ect~ de la erc.--
s16n ..El defecto lla:::nado"lisosll son en realidad lineas de I
tensiGn o diaclasas,nuya fuente de generamiento ~u~prcbable
mente el movimiento que d16 erigen a la Sierra de Los Llanos
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o tal vez en acciones din~micas.Estas anomallas que en a1-
gunDS caSDS afectan la integridad y pureza del material, en
otros por el contrario, f'aci11ta seJlsiblem~nte el recuadro I
de los bloques.

Consideraciones Econ6micas: La fl'BCci6n solicitada consti-
tuyeun pOllgono,: abarcando una superficie de 19 Has. Sobre I
est-a superficie se determinan dos G"i"loxamientosubicados uno
en la ZDna -NI?l'oeste y el, otro en la zona Sudoeste, con re-sel:
vas positivo probables de 15.000 mts. cdbicos y de 8.00 metro
c~bicDSrespectivamente.-
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- "Indio l>iartin" - Expte.NQ 3850-M-65

Titular : ~fARTIN, Eduardo Francisco

Domicilio: Belgrano Na 250 - La Rioja

Datos técnicos: Obtenido Estudio Geo-econ6mico del Dr.}:iguel
-

Emilio Hachicotte.

Ubicaci6n y vias QB acceso: Se encuentra ubicada al Sud-Este
de la ciudad Capital de la Provincia de La Rioja, a una dis-
tancia aproximada de 120 kms., sobre l·amargen occidental de
la Sierra de Los Llanos y a 16 km. al Sud del pueblo hom6ni-
mo.

Se llega a la misma p~r caminos en muy buen.es-
tado de conservación, la mayor parte asfaltGdo y el restante
enripiado, peri'ectamente apto para el transporte pesado, y el
restante en altamente conveniente por las caracterislicas; I
tamaño y peso de la roca a explotar.-

Desde la ciudad Capital de la Provincia de La -
Rioja se dirige con rumbo SUd por la ruta nacional NQ 38 has-
ta llegar a la localidadr::de Patquia a los 72 kms. de recorri-
do, cambiando ~rus~amentede rumbo hacia el Este hasta alcan-
zar la poblaci6n de Punta de Los Llanos a los 36 kms., para 1
virar por camino de ripio 16 km...... rumbo al Sud por la ruta I
provincial Na 28 y i'inalmente ~ kms. hacia el Este se llega '
al faldeo occidental de la Sierra de Los Llanos donde se ubl
ca la cantera "Indio Nartin".

Calidad - Tipo de Roca: La roca a explotar cor.responde en I
cDnsecuencia a una dio=ita, que denomina en el casJ que nos oc
ocupa "Tonalita" con un porcentaje de cuarzo que se pone de I
mani~iesto por su cDloraci6n clara, ue estructura holocrista-
11n.a granitoide de grano mEdiano a :fino y de té.ctura maciza (
compacta.-

La diorita de observa como cuerpos dentro de la --
instrucc16n granítica, qQe por los efect~s de la erosi6n e611
ca y.fluvial es más facilmente alterable, permitiendo sU par-
cial o total .demudaci6n, quedando C!:l!!J.D ...:"€sultante remanentes (
diorfticos en forma de masas senisueltas.

111-
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Cantera - "Santa Rita"

Titular: HARTIlI'EZ,Teo:fllo -FONT,Ernesto

Dorniei' iD : Avda. C6rdoba NO25P - BO.San Nartin

Datos t" . s:ecn;,co Estudio realizado por la Direeci6n Provincial
de llinerla.

Ublcaci 6n v vias de acceso: La cantera está ubicada en el Dl~
trito Guasamayo del Departamento Juan Facundo Quiroga, paTa ac-
ceder a la cantera es necesario lllegar 'al Guasamayo, de-.agu1 I
hasta el puesto del señor Martinez por huella para vBn!culo se
recorren unos 5 Kms. hasta el pie de la cantera se llega des--
pues de recorrer unos 4.000 mts. a pie

Calidad - Tipo de Roca: El aflora!Il.iento de IIgranito negroll" r~
salta claramente de las rocas circundantes. La forma del cuerpo
es oval con un eje mayor en sentido ND_SE de unos 120 m. y un I
ancho de 100 m.

El cuerpo está atravesado por una quebrada que lo
div~e en un Sector Este muy abrupto y un Sector Oeste más sua-
ve.-

La roca presenta abundantes diaclasas, formando I
bloques que alcanzan hasta los 9 mts. cúbicos, siendo los más--
comunes de 1.5 a 2 mts. c1ibic"os.

En el sector Este e~isten numerosos bloques sue~
t~s o semisueltos que facl1itarlan mucho la explotac16n. Se -(
observa una pátima negra cubriendo las rocas a~lDrantes. En (
realidad el Ugranito negroll de esta manera es una roca gris o~
cura con tonos veraosos. Por debajo de la patina, la roca ex-
plotable se presenta fresca.

Consideraciones Econ6micas :

Reservas pDsitivas ••••••••••••••• 1730058,5 m.e1ibic.
~8~.563,5 tonel.

Reservas Inferidas ••••••••••••••• 281.100 m.cúbico
787.080 Tonel.

Conclusiones : La cantera posee buenas dimensiones. Los bloques
-son de huen tama~D. El material fresco y hO~Dgéneo, toma huen
brillo. Hay gran cantidad de bloques suel tos.

(/((
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Titular: 'CHIAVASSA, Osvaldo Rául

DD!nlcilio : French NO 107 - Be. Ramirez de Velazco

Da t os técnlcos EstUdio realizado por la Dlrecci6n Provin-
cial de Mineria.

Ubicaci6n y vias de acceso: La cantera "Difunta Correa" de I
granito negro, esta ubicada en el Distrito Alcazar del Depar-
tamento Angel V. Peñaloza de esta Provincia. El acceso ·se ha-
ce por la Ruta Provincial NO 29 a partir de la localidad de /
Punta de Los Llanos, después de recorrer 21 Kms. por esta ru-
ta, se toma desvio hacia la izquierda, a los 6 Kms. se arri-
ba al pie de la cantera. Solamente en caso de explotaci6n se-
xií necesario recomponer los "6.1. timos 800 mts. .

Calidad ~ Tipo de Roca: Dentro de la pertenencia de esta ca.n
tera el "granito negroll puede !lbservarse aflorando en el sec-
tor sur.

En general una pátima oscura subre los afloramiento
la rocs tal cual ~s, puede observarse en la fractura ~resca 1
muestreo. Esta roca una vez pulida adquiere el t!plco color -
negro y sensac16n deflprofundldad". La roca considerada como I
IIgranlto negro", es una diorita Hernblendif'era. Los a.flora -1
mientos observados poseen un alto grado de uniformidad, unlc~
mente pudo constatarse una variaci6n en el tamaño del grano -
fien (ala de mosca), y un poco mayor.

Consideraciones Econ6micas :

Reservas Positivas-volñmen ••••.•••• 93999óO m.cáb.
Tonelaje •••••••• ~63l.B88 tonel.

Reservas Inferidas-volúmen •••••••• 481.180 m.cdb.
Tonelaje ••••••••1.36~.~6 tonel.

En las cifras anteriDrmente c~nsignadas se han efe~
tuadD los castigos habituales (50%).
Conclusipnes: La cantidad de mate~12l explDtable cubicado, 1
justifica ampliamente la explot&ción ¿e la cantera.

El material es en general gresco y homogéneo.
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