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cién 1litolégice es de tobas andes{ticas y areniscas tobdceas. ‘
En la zona mineralizade predominan las tobas cristaloliticas
de color pardo rojizo a pardo amarillento con una notable va-
riedad de temafio de grano. Observades al microscopio presem -
tan fragmentos de andesitas algo slteradss, cristales fractu-
rados de plagiocclase (sndesina decida), cuarzo, piroxeno, par-
ecialmente epidotizado, estando rodeados por uns matux de pla-
gloclasa, cuarzo, piroxeno y algo de vidrio. Cuarzo microcris
talino las cementas y ademds estédn atravesados por finas veni -
llas de zeolita que a veces reemplaza a la matrix.

Una falla rumbo promedio N 56° E y buzamiento que varia
a lo largo del rumbo, de vertical hasta 60° hacie el NW, atra
viesa la zone y fué observada en pequefias labores en una ex -
tensifn de 300 m continudndose hasta 1000 metros.

Otras fallas menores de rumbo general NS cortan a ls an-
terior y es en dichas intersecciones donde se locasliza la ming
ralizacifn mas importanse. Esta consiste en nidos y guias muy
ramificedas, irregulares, de poca potencis, aproximadamente 60
em, de cupritas, algcdonita, azurite y mealaquita, en genga de
baritina y celcita. Ha habido uns reactivacién de los movimien
tos y los minerales de mena primarios, apasrecen brechados y cg

mentados luego por productos secundarios (mealaquite, azurita,
calcita, etc.

MINERALIZACION

Macroscépicamente la algodonita(CugAs) se presenta como
un agregado mesivo botroidal, que se halla formendo nidos dem
tro de las masas de baritina.

En un trabajo anterior efectuado con el Dr. Sesanz, expli
camos los métodos seguidos para su determinacidén, perc debido
a8 que no existe una upiformidad de opiniones scbre esta serie

-

de compuestos de As Cu, especialmente en lo que se refiere a
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su sistema cristalino ¥y propiedades 6ptiaoa'(Duha, Short, Rem-
dohr, Schmeiderhohn, Uytenboggardt, Paders), llamsmos algodoni
ta al mineral hexagonal clasificado de acuerdo 2 X Ray powder
deta file and index" de ASTM y con les propiedades 6pticas indi
cadas en Uytenboggardt (/3.

Pombidn identificamos les especiesel y A3 de algodoni-
ta medisnte corrosién diegnéstica con dcido clorhidrico 1l:l.

Le de color gris verdoso claro que se hella rodean-
do los pequefios cuerpos irregulares de la P'qp. se distinguen
por tener una tonalidad gris azulada més oscura. Al ser trata -
dos con clorhfdrico la es atacada nés rapidemente y se oscu-
rece. Si en ese momento se detiene la reaccién, pueden ser bien
diferenciedas ambas variedsdes. ' Larr. N4 -5)

Le textura que presentan es de tipo de desmezcla (tex
tnrl de inclusién) mas que de intercrecimiento a diferencia de

lal vnriedndec como las muestras descriptes por Short (t1)e
: Probablemente se trate de una especie mes rica en ar-
-‘nieo que la otra, parecido al caso que ocurre en la separs =
cién de calcosine disgenite en el sistema Cuy8S - Cus (Buerguer(4)

Cuprite - Como sucede generalmente en sste tipo de depbsito se
observan en sus dos variedades sés comunes, metdlice y pulveru-
lenta, desarrollando texturas cuya veriacién indica el medio di
ferente donde se produjo le precipitacidn.

Cuando es producto de le oxidacidn v alteracién de le
algodonita y se deposité in situ, formd cuerpos irregulares de
‘\ grano fino o en forma de 14minas delgadas que alternan con ella
toulndo el conjuntéd un aspecto de exfoliacidn catafilar.

: Cuando se produjo sobre la calcite, comc €3 an mpdio
favorable a la precipitaciin coloidal se originaron formas carag

terfsticas colloforme y fremboidal (Lém. ¥°8-9) y finelmente ¥e-

*
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nemos la cuprita que cristalizé en especios abiertos en crista-
les dodecahédricos jue rellenan drusas.

Cobre nativo = Forma agregados irreguleres arborescentes o en
cristales mal desarrollados, gue siguen las direcciones de ecli-

vaje de la beritina. Por sus caracter{sticas es de origen secun .

dario pasando a cuprita por oxidacién.

Beritina - En agregados masivos © fibroradiales o en cristeles
bien deserrdledos que rodean o atraviesan en forms de venilles
a la algodonita o reemplazandols antomorficamente, es decir,for
mendo 8 través de ella individuos tabulares. Es pseudomorfica
de la calcita y reemplaza tembién a las zeolitas. |

Csloita y cerbonatos de cobre - Le calcita forma venas de relle
no, generalmente con textura de peine, que siguen en rumbo de

la falla principal, habiendo gsido finamente pulverizada en algu
nos lugares, alli donse se originaron grendes espejos de falla
sobre la calcite, debidec @ une reactivacién de los movimientos
en dicha zona.

Los cristales primitivamente bien desarrollados solo
se conservan en parte, porque hubo disclucidn y redepositacidén
de ella, junto con otros carbonatos de cobre que & veces difi -
cultan le distincién del material primario del secundario.

Ademds reemplaza el cemento de la roca de caja acom-

pafiado por malaquita y azurite. Los carbonatos de cobre son a Vg

ces pseudombrficos de la cuprita jy geoclita por reemplszo, 0 Jjul

o con crisocola rellensn cavidades dessrrollando textura collp

forme con un centro de szuruta o malaguita rodeado por crisocela.

W - Trabajos anteriores efectuados en la

gona indicaron ls presencis, en las muesiras obtenidas, de cal-

copirita y calcosina, no observables ahora debido & que la mayor
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parte de la veta se halla trabajada.

Alteraciones de 1a roca de eajs - Consisten en general en

%o, corroen los fenocristales de las tobas o forman vuﬂ. -
llas de relleno y pequefias drusas. La seritizacién visible en
las plagioclasas es de pPoca importancia.

= La secuencia general es en orden, del
mas ant:l.gno al nas moderno: Zeolitas, cacita, sulfuros de
hierro y cobre, algodonita ¥y baritina,

in la formacién de este depdsito actuaron los si
guientes procesos: 1) Movimientos que produjeron el falls «
miento de la zona, 2) deolitizacibn. 3) Mineralizaciédn de
calcita que se alojo rellenando diaclasas y fracturas, 4) ML
neralizaeién de sulfuros y arseniuros que precipitaron sobro'
la calcita o sobre aquellas tobas que tenian un alto conteni
do de hidréxidos de hierro. 5) Mineralizaecién de baritina :
Que e parte cristalizé pseudomorficamente de la calcita. 6)

Movimientos péstumos Produjeron una reactivacidn de las fa =
llas y brecharon levemente los minerales de mena. 7) Disolue
elén y cementacidn,

Las formas desarrolladas por la alcodonita: nédy
los botroidales indican que en el momento dg depositarse su
estado era coloidal,

| Puede esto explicarse considerando cue la Presen

¢ia de SH, en solucidn, transforma las soluciones de arseniy
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ros en coloides y al hallar un medio precipitante ot 1a ea)

redondeado '
les). s (reniformes o botroida -

El exceso de sulfuro de hidrégeng
pasé a sulfato
y con el bario precipito dando baritina.

El yacimiento es tipi |
canen
= te hidrotermal de baja

Bnﬂo:;}ml, 10/VIII/62 o
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(J LIDIA MALVICINI

-
DR, FERNANDO Luis SESANA
'
SECCIUN P'.TBGLOGIA




N | Muestras de la veta dé beritine y algodonite
El material

procedente de la mine Kokito 11.
gris oscuro es slgodonitasel gris claro,
el bhlanco, baritina. x 1l.

prite

. Agregado de algodonita,cuprita, N3 Textar:
malaquita y azurite. A x 1 16
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N 4 Intercrecimiento de algodonita o y (3. La de
color gris claro es la especie ALy ~ la que
forma islas oscuras es la (3. x 380

drico; la algodonita cada
damente (fondo oscuro) y la  todavia no
llegado @ reaccionar. x 3350
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» & Redepositacién de cuprita sobre calecita
Textura colloforme. x 72.

-

N3 Redepositacién de caprita sobre calecita
Textura framboidal. x 65.
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