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Form_ I.N.G.M. 2-68

DETERMINACION PUR MEDIO DE RAYOS X DE DIEZ X
NUZVE MUESTRAS DE MATIRIALES ARGILLOSOS DE
_LA PROVINCIA DE LA RIQJA.

Las nuestras estudiadas fueron
_._eoleccionadas en la provincia de La Rioja, por la gebloga Natalia

" Rossi. Los disgramas Debye-3cherrer se obtuvieron en cdmaras de
114,6 mm de difmetro con la radiacidn FeE<.-

Muestra MIIIL, "Las mellizgs": caolinita, posible impureza de illita.

Espscisdos "d" en i Intensidzdes Interpretacibn
relativas
9,68 10 illita
7,18 80 caolinita
5963 < 10
B = | 60 caoclinita + illita

4;295 60 ceolini ta
44135 60 "
3,81 10 "
3,55 70 "

3 3,34 10 caolinita + illita
3,12 & 10 eaolinita
2,93 10
2,75 Z 10 caokini ta
2955 50 caolinita + illita
2,478 50 caolinita
24 365 & 10 "
2433 60 "
2,28 40 o
2,18 10 "



10 DE ECONOMIA Y TRABAJO

NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA

Espaciados "d" en 1 Intensidedes Interpretacibn
relatives o igen 7

1,98 30 " caolinita
1,93 10 "
1,89 10 "
1,838 10 "
1,783 10 .
1,74 410
1,685 Z 10
1,658 35 caolinita
1,88 20 ‘
1,58 {10 ’
1,54 10 "
1,486 60 -
1,45 L1i0 "

luestra MXIIL, "Clarisa®: caolinita, cuarzo, posibles impurezas
de illita y hematita.

Lspaciados "d" en ) | Intensidades Interpretacibn
rela tivas

9,75 £ 10 illite
Tel5 70 caolinite

3 44415 50 "
4,32 40 n
4,155 40 n
3,83 10 :
3,705 £ 10 "
3,56 60 "
3,335 30 cuarsao
3,105 £10 caolini ta
24745 210 "
2,68 {10 hems ti ta
2,553 45 caolinita



‘-l [STERIO DE ECONOMIA Y TRABAJO Form IN.G.M. 2-88
RETARIA DE ESTADO DE ENERGIA Y MINERIA -3 -

'BSECRETARIA DE MINERIA Y COMBUSTIBLES

§STITUTO NACIONAL DE GEOLOGIA ¥ MINERIA

Espaeiados "d" e 1

t
; Intensidades Interpretacién
! rela tivas
| 2,485 45 caolinita
| 24363 & 10 .
1 2,335 50 "
| 2,283 40 "
i 2,183 £ 10 n |
| po 2,12 £ 10 cuarzo + caolinita
E 1,988 30 caolinita
1,933 £ 10 "
1,893 \:;: 10 "
1,843 < 10 "
1,81 < 10 cuarzo
1,783 £ 10 caolinita
1,688 £ 10 hematita
1,658 30 caolinite
1,62 10 L
© 1,583 & 10 "
1,543 10 cuarzo + caolinita
1,487 45 caolinita
1,451 £ 10 '
!ég!ﬁgg_!élzgl“Laa mellizas®: caolinita, Cuarszoc, posibles impure-

sas de illita y/o montuorillonita.

Espacigdos "d" en 3 Intensidades Interpretacibn
relativas
20 j1lita y/o montmorillo-
9:58 nita
T-IB 70 caolinite
9 -
4441 40 "
‘02’5 40 "
‘4@20 40 cuarszo
4,12 30 caolinita
S -



TERIO DE ECONOMIA Y TRABAJO Form_ IN.G.M. 2-68

NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA

Espaciados “d" en 4

Intengidades Interpretacibn
relativas
3,81 10 caolinita
3’70 é 10 "
3555 60 .
3,33 75 euarszo
2955 30 caolinita
X 2,483 20 "
2,445 < 10 ' cuarszo
2,363 & 10 caolinita
2433 40 .
2,28 30 " emolinita + cuarszo
24225 < 10 cug rzo
2:18 < 10 ' eaolinita
212 10 cuarzo
1,98 290 saolinita + cuarszo
14933 £ 10 caolini ta
_ 1,893 & 10 "
1,845 & 10 .
1,81 20 ° cuarzo
1,783 < 10 caolinita
1,688 £ 10 "
2 1,66 30 caolinita + cuarszo
. 1,615 £ 10 eaolinita
1,58 _-‘3 10 n
1,542 30 cuarzo + caoliniva
1,486 45 eaolinita
\

Muestra KV1IL, "lon Paco®: idem anterior.

Muestira MIXL, "Don Paco": idem anterior.
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. Euwestra MXIL, “Clariss”: idem anterior.

e
Sy -

Muestra X1, "Clarisa®: csolinita, cuarzo, posibles impurezas de
montmorillonita € illita.

Muestra ILXIX: cuarzo, caolinita, posible montmorillonita y/o illita.

Espaciados nge en X Intensidades Interzetaoién
relativas
10,15 10 montmorillonita y/o
illita
7. 20 20 08°llnita
4446 10 montmorillonite y/o
illita + eaolinita
44245 50 cuarzo
4,115 £ 10 caolinita
3994 Z 10
3,785 <10
34565 < 10 caolinita
3,335 100 cuarszo
3,095 < 10
2,81 210
2,565 1 montmorillonita y/o
° i1lits + caolinita
24505 &< 10 cgolinite
2,455 20 cuarzo
24 325 & 10 caolinita
2,278 25 cuarzo + caolinita
»
2,235 10 euarzo
2,128 20 .
2,028 £ 10
1,978 20 cugrzo + caolinita
1,815 45 cua rso
1,67 15 ’



Ferm ILN.G.M. 2-68

Espaciados "d" en i Intensidades  Interpretaeién
| relztivas
1,653 < 10 cuarzo
1,544 40 "
1,50 Z 10 montmorillonita y/o
illita
1,457 £ 10 euarszo

Muestra IV: cuarzo, posibles impurezss de caolinita y montmorillo-

Espacigdos "d" en ) Intensidades Interpretacibn
relativas
10,— 15 montmorilionita
To— 15 eaolind ta
4444 < 10 eaolinita + montmorillonita
4,26 40 cuarzo
3, 64 210
3,53 < 10 caolini ta
3,34 100 cuarszo
24555 10 montmorillonita + caolinita
2,445 30 cua rzo
2, 378 < 10 caolinita
2,31 210 "
24 278 30 enarszo
29223 20 .
2412 30 )
1,973 25
1,808 50 "
1,663 30 "
1,65 & 10 .
1,60 < 10
1,542 50 cuarzo
.1.493 10 caolinita + nonﬁor%]i%g_
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'.
- Muestra IVII: idem anterior.

5- | LVIII: idem snterior.

- &
w
-

| Muestra LIX: idem anterior.

-

M: idem anterior.

Muestra IXI: idem anterior.

Muegtra 1iVi: idem anterior.

Euestra 1XX: idem enterior.

- Mmestra 1XIV: cuarzo, posibles impurezas Ce montmorillonita, illi-
ta y caolinita.

Muegtra ILXII: cuarzo, posibles im urezas de ¢golinite, montmori-
llonita y caleita.

Euestra MLI: idem anterior.

~ BUENOS AIRES, Mayo de 196°
A 'L 7 M. PETROLOGIA
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