SEGEMAR - Delegacion La Rioja
Planillas de Analisis Quimicos de Muestras de Sedimientos de Corrientes

LR25B

ORDEN Mosaico NUMERO TIPO Cu Pb Zn Mo
1 25 B 42301 Sed <80 20 35 75
2 25 B 42302 Sed <80 25 40 75
3 25 B 42303 Sed <80 10 25 80
4 25 B 42304 Sed <80 10 25 65
5 25 B 42305 Sed <80 5 150 165
6 25 B 42306 Sed <80 10 110 160
7 25 B 42307 Roca NR 25 50 NR
8 25 B 42308 Sed <80 10 15 70
9 25 B 42309 Roca 10 35 25 NR
10 25B 42310 Roca NR 25 25 NR
11 25 B 42312 Roca NR 30 20 NR
12 25 B 42313 Sed <80 40 25 110
13 25 B 42314 Sed <80 20 25 85
14 25 B 42315 Sed <80 20 30 70
15 25 B 42316 Sed <80 20 25 95
16 25 B 42317 Sed <80 20 35 90
17 25 B 42318 Sed <80 20 30 110
18 25 B 42319 Sed <80 15 35 90
19 25 B 42320 Sed <80 15 35 130
20 25B 42321 Sed <80 15 25 105
21 25 B 42322 Sed <80 20 40 100
22 25 B 42323 Roca 5 25 50 NR
23 25 B 42324 Roca 5 30 30 NR
24 25 B 43501 Roca NR 40 25 NR
25 25 B 43502 Roca NR 35 20 1
26 25 B 43503 Roca NR 40 20 NR
27 25 B 43505 Roca 20 45 100 NR
28 25 B 43506 Roca 10 35 60 1
29 25 B 43507 Roca 10 30 60 1
30 25 B 43508 Roca 30 40 85 3
31 25 B 43511 Roca 10 30 15 4
32 25 B 43512 Roca 5 35 20 1
33 25 B 43517 Roca 5 30 20 1
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